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 الإستهلال
اللهم باسمك نبتدي، وبهديك نهتدي، وبك يا معين نسترشد ونستعين، 

بنور الحق بصائرنا، وأن تجعل إلى رضاك مصايرنا، ونسألك أن تكحل 

نحمدك على أن سددت في خدمة دينك خطواتنا، وثبت على صراط الحق 

 .أقدامنا

ونصلى ونسلم على نبيك الذي دعا إليك على بصيرة، وتولاك فكنت وليه  

  .ونصيره، وعلى آله المتبعين لسنته، وأصحابه المبينين لشريعته

ضعفين انصرنا، وخذ بنواصينا إلى الحق، واجعل لنا اللهم يا ناصر المست

درعا : رداء من السكينة، وفي كل داهمة من البلاء: في كل غاشية من الفتنة

علما من اليقين، وفي كل نازلة من : من الصبر، وفي كل داجية من الشك

نورا من الهداية، ومع : واقية من الثبات، وفي كل ناجمة من الضلال: الفزع

لائحا من : رادعا من العقل، وفي كل عارض من الشبهة: من الهوى كل طائف

باعثا من النشاط، وفي كل مجهلة من : البرهان، وفي كل ملمة من العجز

موسى : معالم من الحق واليقين، ومع كل فرعون من الطغاة المستبدين: الباطل

  .من الحماة المقاومين
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 للعلوم السودان جامعة( الجلود لصناعة التكنلوجیا حاضنة فى البحث هذا تجارب أجریت
 من الموكاسین لجذاء الوجه جلود إنتاج لدراسة) الشمالى الجناح-الهندسة كلیة-والتكنلوجیا

  ).2014-6-15 الى 2013- 10-15( الفتره فى الإبل جلود

جریت ، المملوح الإبل جلود من قطعتان أستخدمت  ، الأولیه التجهیز عملیات لها وإ
 أجریت ذلك بعد. الوجه لجلود المعیاریه الطرق وفق والتشطیب الدباغه ،إعادة الدباغه

 عند التحمل قوة ، الإستطاله الشد، قوة لتحدید المشطبه للجلود الفیزیائیه الإختبارات
 المصبوغه الإبل جلود بإستخدام الموكاسین حذاء تصنیع تم ذلك بعد ثم.والإختراق التشقق

  .والمشطبه

 التحمل وقوة والإستطاله الشد قوة حیث من الفیزیائیه الإختبارات نتائج أن وجد وقد    
 على الإبل جلود وتشكیل وخیاطة قطع أن كما الوجه لجلود القیاسیه للمواصفات مطابقه
 فى الإبل جلود من الإستفاده بالإمكان أنه یعنى الذى الأمر جیده بصوره تم القالب
  .هدرها من بدلا الأحذیه تصنیع
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Abstract  

 

The expirements of this research were carried out in the 
technological leather industry in cubater (sudan university of scince 
and technology)to study the production of upper leather form camel 
hides for moccacin shoe in the period(16\10\2013__15\6\2014) . 

Two pieces of dry salted camel hides were used they were soaked, 
unhaired, limed, fleshed, delimed, bated, pickled, tanned, retanned 
and finished according to the standard procedure for the producting 
upper leather . 

Then the physical testing was done for the tensile strength, 
elongation at crack and burst then the finished camel upper leather 
was used for the manufacture of the moccacin shoes it was found 
that the result , of the physical tests were complying with the 
standard values of upper leather .also it was found that, the cutting, 
stitching, the making and the moulding of the finished camel leather 
were carried out in a good manner this means that it is possible to 
use the camel hide for the manufacture of the foot wear instead of 
wasting avery valuable material.   
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:الباب الأول  

 المقدمه
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  المقدمه) 1(
  :صناعة الجلود فى السودان) 1- 1- 1(

فریقیا من حیث تعداد الحیوانات ، فهو الأول في أعربیا و یحتل السودان المرتبه الأولى            
تعداد الإبل ، السابع في تعداد الأبقار ، و السادس بالنسبه لتعداد الضأن والماعز الى جانب ثروه 

  .حیوانیه بریه أهم منتجاتها جلود الزواحف 

زدیاد عدد السكان وتشكل الجلود أهم المنتجات إالتى تزداد مع و معتبره من اللحوم ویستهلك كمیات 
           .الجانبیه لإنتاج اللحوم 

 ستعملت المواد الدابغه النباتیهأ عریقه في السودان وقدعة الجلود من الصناعات الصنا         
الوصول الى  ثمنسان وتقدمه ، ومن تطورت عبر القرون مع متطلبات الإ في البدایه ، و )القرض(

  .صناعات المهمه ذات المردود الاقتصادىجلود فى السودان من الال صناعةعد تالطرق الحدیثه و 

. خرى والمنتجات الشعبیه المختلفهلأكما تساهم صناعة الجلود فى توفیر الأحذیه والمنتجات الجلدیه ا
ذیه ثم أنشئت ثلاث مدابغ بإنشاء مدبغه ممكنه ومعها مصنع للأح) م1945(بدأ القطاع الحدیث عام 

  .عدد من المدابغ الصغیره أنشأها القطاع الخاص  كبیره خلال الستینات والسبعینات وتبعته حكومیه

مقسمه على ولایات السودان المختلفه والغالب منها فى ولایة مدبغه حدیثه )27(توجد بالبلاد نحو 
  .الخرطوم

 –)یعاد تاهیلها الان(بیض النیل الأ(أكبر المدابغ من ثنین كبیره شملت إ والطاقات التى تعطلت 
فروتان لها طاقة مدبغة أ یضاأ من المدابغ المتوسطه والصغیره،) 9(و ) مؤسسة مدبغه الجزیره

التشطیب غیر مستقله نسبة لإنحسار الطلب الداخلى للجلد المشطب نتیجه لإنحسار صناعة المنتجات 
  .الجلدیه ومشكلات التكلفه العالیه

مجمع دباغه حرفیه فى ولایات دارفور و ) 30(هناك . دباغه الحرفیه قدیمه ومنتشره فى مناطق عده ال
،النیل الأبیض كوستى ، كسلا والقضارف وعلى الرغم من أن أكبرها ) سنار -مدنى(كردفان والجزیره 

تستوعبها وتقدر الكمیات التي . قد أزیلت ؛ فقد إنتقلت إلى غرب أم درمان جزئیا م درمان في أ
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في تلكم المجتمعات ، ) زواحف وصید -أبل  –ماعز  -ضأن (قطعة جلد صغیره ) 3,000,000(
 الدوله أهمیه ولتوفى السنوات الأخیره أ. ركوب وهى تغذى الصناعات الحرفیه خاصه صناعة الم

لصناعة الجلود نسبه لمیزاتها التفضیلیه ولإمكانیة تنمیتها خاصه فى مجال الصادرات غیر  قصوى
   .البترولیه 

إن صناعة الجلود والصناعات الأخرى المرتبطه بالثروه الحیوانیه یمكن أن تزدهر وتتطور إن زالت 
قوه تعزز فرص وتوجد مواطن . المعوقات الموجوده حالیا ومنحت المزید من الإهتمام الحكومى 

، كما توجد طاقات فى  الخامفر الجلود الحصر تو صناعة الجلود فى البلاد ؛ وعلى سبیل المثال لا 
توجد طاقات لصناعة الأحذیه و . لجلد الخام المنتج فى السودان االمدابغ العامله یمكن أن تستوعب 

یتیح إمكانیات أوسع  لطلب المحلى ، ویمكن أن تدخل فى مجال التصدیر ، وأن السودانتكفى ل
  .للتسوق فى الخارج والداخل 

وعلى الرقم من هذا فإن هنالك معوقات كثیره فى هذا القطاع من ضمنها مشكلات البنیات التحتیه ، 
وعدم وجود التمویل المرن للإنتاج الصناعى ،وضعف الإهتمام بالجوده ، و عدم توفیر الجلد المشطب 

  .لخام یضر بصناعة الجلود ، كما أن إستمرار تصدیر الجلد ا

تحتل تجارة وصناعة الجلود موقعاً إقتصادیاً مهماً إذ تشكل صادراتها المركز الأول فى الصادر 
للحوم مع أنه لم یتعد الصناعى ، والثانى فى صادرات الثروه الحیوانیه بعد صادر الحیوانات الحیه وا

  .دولاراً فى العام ) 35,000,000(الـ

  :الجلود فى السودانإنتاج ) 2- 1- 1(
ملیون رأس من الإبل والأبقار والضأن والماعز بجانب ) 105(یتمتع السودان بثروه حیوانیه كبیره تفوق

  .ثروه حیوانیه بریه ضخمه 

سلخانه و مذبح موزعه فى مناطق السودان المختلفه ، و كذلك خارج ) 195(تذبح الحیوانات في عدد 
یه والدینیه والأضحیه والأسواق المتعدده ، ویقدر الذبیح خارج السلخانات في المناسبات الإجتماع

  .من الذبیح %) 80(السلخانات بنحو 
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یتم جمع الجلود الخام الناتجه من الذبیح وتجهیزها عبر قنوات راسخه و قدیمه بواسطة الوكلاء ابتداءً 
  .لمدابغ من الفرقان ، الأحیاء والمدن لتصب فى وكالات ومخازن التجار والمصدرین وا

ملیون  15ملیون قطعه من جلود الأبقار ،  4ویبلغ إنتاج الجلود الخام بأنواعها المختلفه نحو     
ملیون قطعه من جلود الماعز ، ملیون قطعه من جلود الزواحف و  12قطعه من جلود الضأن ، 

  .ألف قطعه من جلود الإبل  150

  .والمتانه وتصلح لإستعمالات كثیره من المنتجاتوالجلود السودانیه جیدة النوعیه من حیث الألیاف 

 :مشكلة البحث ) 2- 1(
 الخاطئه سلخالظرا لطریقة ن جلود الأبل عدم الإستفاده المثلى من.  

  :أهداف البحث ) 3- 1(
 الإستفاده القصوي من جلود الأبل. 
 إضافة قیمه مضافه لجلود الإبل السودانیه. 
 الموكاسین بمواصفات فیزیائیه ممتازه تصنیع نموذج لحذاء.  
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  أدبيات البحث) 2(
 :الإبل السودانية)1- 2(
الإبل في السودان بلغ عدد . تنتمي الابل السودانیة إلى مجموعة الإبل العربیة ذات السنام الواحد   

یأتي السودان في المرتبة الثانیة بعد الصومال التي تؤوي العدد .ملیون رأسا 3,203نحو  2001عام 
الأكبر للإبل في العالم ویتمركز العدد الأكبر من الإبل السودانیة في المناطق الصحراویة الجافة في 

بل الركوببل إ:تنقسم الإبل السودانیة لنوعین .شمال وشرق السودان تنتمي إلى إبل الحمل ما .الحمل وإ
  ).بل الزیدابإ(یعرف بالإبل العربیة والرشایدي 

الجمل العربي ضخم البنیة والسنام ویستخدم في الحمل في كل أنحاء السودان الشمالي وتشتهر العدید 
ر في البحر االأمر  ندوة ولإبل مثل قبائل البني عامر والهدمن القبائل السودانیة بتربیة هذا النوع من ا

الأحمر وفي سهل البطانة قبائل الشكریة والبطاحین واللحویین وفي كردفان الكبابیش والهواویر 
بل إوالنوع الأخر من . زیقاتوالشنابلة وفي شمال دارفور قبائل المیدوب والبرتي و الزغاوة والزیادیة والر 

لعربي ولذلك یستخدم في النقل الخفیف قل حجما وأخف حركة من الجمل اأالحمل هي والرشایدي وهو 
وهنالك .بین طوكر وكسلاعكس الجمل العربي الذي یستطیع حمل أوزان أثقل وینتشر في المنطقة 

  .والبشاري) ویسمى أیضا الشكري أو الجهني(العنافي : بل الركوب إنوعان من 
. النیل و البحر الأحمرما بین  بل الركوب على الجزء الشمالي الشرقي من السودانإیقتصر توزیع 

سم العنافي خفیفة الوزن وطویلة الأرجل وسنامها صغیر الحجم والرأس منها إبل الركوب المعروفة بإ و 
بل الركوب وهو البشاري أكثر قوة ونشاطا إتان والوجه ضیق والنوع الآخر من صغیر والأذنین قصیر 

  .وثباتا من العنافي وأفضل منه كجمل للركوب

  :الإبل جلد )1- 1- 2(
یوجد فى منطقة الأدمه أعداد هائله من الأوعیه الدمویه  یمتاز جلد الإبل بسمكه ودرجة تقرنه العالیه ،

كما أن بصیلات الوبر تتجمع بشكل . والشعیرات التي تلعب دورا هاما فى تنظیم درجة حرارة الجسم
ت قد تصل الى عشره كتل أولیه تحتوي على تجمعات ثانویه، تحتوى كل منها عددا من الشعیرا

شعیرات محاطه جمیعها بنسیج ضام رقیق وكل بصیله منها مزوده بعدد من غدد دهنیه كبیره یعمل 
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إفرازها الدهنى كعازل بین جسم الحیوان والمحیط الخارجى الذى بسببه تبقى درجة حرارة الجسم بمعدل 
  .واحد

  :نحر الإبل )2- 1- 2(
البقر والضأن والماعز، والنحر هو طعنها فى أصل العنق فیما فى السنه المطهره تنحر الإبل وتذبح 

بین الرقبه والصدر، فى أصل العنق یسمى نحرا، وذلك لأن هذا فى الأصل هو النحر من كل شئ، 
نحر هدیك إ أى صل صلاة العید، و ] 2[ر الآیه سورة الكوث} فصل لربك وأنحر{: وبه فسر قوله تعالى 

وها، فالنحر یخص الأبل أو یغلب أن یكون في الأبل ، أن یطعن ذبح ذبائحك كأضحیه أو نحإأو 
وكونها قائمه . بالحربه فى الوهدة التى بین أصل العنق والصدر، وأن تكون قائمه معقوله یدها الیسرى

  .من الصعوبه بمكان أن تمسك ، لذلك فانه یمكن نحرها وهي باركه 

  :سلخ الأبل ) 3- 1- 2(
حتى قمة الذیل  )الوهده( نطقة الظهر من نهایة الرقبه المتصله بالصدرتسلخ الأبل بشق الجلد عند م

مرورا بمنطقة السنام بعد فصل الرقبه وینزع الجلد عن جانبى الحیوان ثم تفرغ الذبیحه من محتویاتها، 
وفى المذابح الكبیره تعلق الذبیحه من أرجلها الخلفیه ویشق الجلد من منتصف البطن بعد سلخ الأرجل 

مسالخ المحلیه ع الجلد، بید أنه فى معظم الالخلفیه حتى نهایة الرقبه ثم فتح الأرجل الأمامیه، ثم ینز 
جزاء ثم تسلخ كل على حدى ، الرقبه ، الأجناب ثم الأرباع ، والبعض یقوم بتكسیر أتقطع الذبیحه الى 

اللحم على الجلد مما ینتج عنه جلد غیر مفید، حیث یعزون ذلك لقلة العائد من بیع جلود الأبل، فإنها 
مناطق جمع ذا نجد جلود الأبل ترمى فى قل من ثمن ترحیلها، لفى معظم الأحیان یكون سعرها أ

  ) .عناقریب القد(أو تحرق أو یستفاد منها فى بعض الصناعات البلدیه مثل السروج و النفایات

  :وزن الجلد بالنسبه لوزن الذبيحه فهو كالآتى)4- 1- 2(
  13.7ل أى ما یعاد كجم12كجم یمثل الجلد 87.5حوار بعمر اربع شهور وزنه الحى%. 
  16.6أى ما یعادل  كجم56كجم یمثل الجلد 337جمل ذكر بعمر سنتان وزنه الحى%. 
  13.2أى ما یعادل  كجم74كجم یمثل الجلد 560جمل بعمر ثلاث سنوات وزنه الحى%. 
  16.4أى ما یعادل  كجم65كجم یمثل الجلد 396ناقه بعمر اربع سنوات وزنه الحى%. 
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  15.7أى ما یعادل  كجم64كجم مثل الجلد 407الحى ناقه بعمر خمس سنوات وزنه%. 

  :الأهميه الإقتصاديه لجلود الأبل)2- 2(
من مجموع % 8،3طنĎا أي بمعدل 19870وقد بلغ مجموع إنتاج جلود الإبل في البلدان العربیة  

 .المنتجات الجلدیة المصنوعة في البلدان العربیة
 

طنا أي ما  10368إنتاج جلود الإبل، فقد وصلت إلى إذ تحتل الصومال المرتبة الأولى عربیا في 
من مجمل الإنتاج % 52،18من مجمل إنتاج الجلود في الصومال ، كما یمثل % 35،18یعادل 

 . العربي لهذا الصنف
 

من مجمل إنتاج الجلود % 12،06، أي بمعدل 5579ویأتي السودان في المرتبة الثانیة في حیث یبلغ 
من مجمل الإنتاج العربي لجلود الإبل، وتأتي الدول % 28،06یقدر بنسبة في السودان ، وهو ما 
 .العربیة تباعا بعد ذلك
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 :رسم یوضح عملیات تحضیر ودباغة الجلد) 3- 2(

 

  

  

البلل•
إزالة الشعر  •

والتجيير
إزالة اللحميه•
إزالة الجير•
التطهير•

التجهيز

التحنيط  •
الدباغة •

)الكروم(المعدنيه
الدباغة النباتيه•

الدباغة

التعادل•
إعادة الدباغة  •
الصباغه  •
التشحيم•

إعادة الدباغة

التلوين•
مكوه•
طباعه•

عمليات التشطيب
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  :خطوات تصنيع الجلود )4- 2(
لتقبل عملیات  كون صالحایحتاج تحضیر الجلود للدباغه إلى عدة عملیات تحضیریه مختلفه ؛ حتي ی

زاله الزوائد اللحمیه حتى یكون نظیفا خالیاً من الشوائب ؛كي  دباغه مثل التخلص من الشعرال وإ
. لا تتأثر بالعوامل الخارجیه  ماده دباغه ویتفاعل معها ، حتى یتكون من هذا الإتحادیستقبل مواد ال

تتوقف جودة الجلود ، ومدى وهذه العملیات التحضیریه على جانب كبیر من الأهمیه ؛ إذ علیها 
صلاحیتها لتقبل مواد الدباغه المختلفه ، وتكاد أن تكون عملیات التحضیر لجمیع الجلود مهما تنوعت 

  :طرق دباغتها واحده ، وهى تتلخص فى الخطوات الآتیه 

  .والتحنیط ، التطهیر)إزالة الجیر(البلل، إزالة الشعر، التلحیم، المعادله 
  
  :البلل ) 1- 4- 2(

    

تهدف هذه العملیه إلى إعادة الجلد الخام إلى حالته الأولى عند السلخ من الحیوان بعد ذبحه، وكذلك 
، كما تمتص الجلود ما فقدته مواد الحافظهمواد الحفظ مثل الملح وال تخلیصه مما یكون عالقاً به من

على حسن  ركه الالیهوعیه متحركه لتساعد الحوكثیرا ما تجرى العملیه فى أ. ها من ماء عند تجفیف
ختلاف طریقة الحفظ لجلد فى أحواض البلل بإتمام العملیه ، وتختلف فترة بقاء اتوزیع المواد وسرعة إ

   .حالة وصوله إلى المدبغه ، وكما تختلف بإختلاف مساحة وسُمك الجلد المراد تطریته و 

  :إزالة الشعر والتجيير) 2- 4- 2(

كبریتید الصودیوم إذ  ود، ویستعمل فى هذه العملیه الجیر المطفى وهذه العملیه تأتى بعد تمام بلل الجل
نتفاخ الجلد  ، كما یؤثر فى الغدد تحسین الشحوم الطبیعیه فى الجلدأنه یساعد فى إزالة الشعر وإ

  .العرقیه، والشعرات الدمویه والأعصاب وتنتفخ الزوائد اللحمیه مما یساعد فى عملیة التلحیم 

  :التلحيم ) 3- 4- 2(

تهدف هذه العملیه إلى إزالة فضلات الدهن واللحم والعروق التى تكون عالقه على بدن الجلد ، وتتم 
  .هذه العملیه میكانیكیا بإستخدام ماكینة التلحیم 
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  :إزالة الجير) 4- 4- 2(

ولذلك بعد إزاله الشعر واللحمیه تكون الجلود قلویه ترسب مواد الدباغه، وتعوق إمتصاص الجلود لها؛
ومن أهم هذه المواد . التخلص من الجیر بالغسیل واستخدام أملاحالأحماض والأحماض الضعیفهیتم 

  .أملاح الأمونیوم ، سلفیت الصودیوم وحامض الیوریك:المستخدمه فى إزالة الجیر ما یلى

 :عملية التطهير) 5- 4- 2(

زالت فى الجلد بعد إن الغرض من هذه العملیه هو التخلص من المواد غیر المرغوب فیها والتى ما 
وفى هذه العملیه . الخلایا المتحلله من البشره ،جزور الشعر و الخلایا الدهنیه: العملیات السابقه مثل

إكتسابه الرخاوه ، اللیونه ، نعمومة السطح و هبوط الإنتفاخ ،كما یتم : یكتسب الجلد صفات مثل 
، ) روث الحیوانات(اد متخمره طبیعیه قدیما كانت المدابغ تستخدم مو . التخلص من الجیر المتبقى

تعطى نفس نتیجة المواد المتخمره ) خلاصة البنكریاس(وحدیثا إتجهت إلى استعمال مواد صناعیه 
  .طبیعیا

  :تحنيطعملية ال) 6- 4- 2(

بعد عملیة التطهیر یمكن دباغة الجلود مباشرة إذا كان الجلد سیدبغ بالمواد النباتیه، أماإذا كان الجلد  
جراء عملیة التحنیط ، وتهدف هذه إملاح الكروم فیجب فى هذه الحاله بالمواد المعدنیه مثل أ سیدبغ

العملیه الى جعل الجلود فى حاله تسمح لها بإمتصاص الكوم بطریقه تكسب السطح نعومه، وجعل 
ویمكن إعتبار عملیة . الجلد فى حاله موحده من الحموضیه، وهى تساعد على تقصیر مدة الدباغه

. لتحنیط فى حد ذاتها عملیة حفظ مؤقته ویمكن بعدها حفظ الجلود حتى یتم تصدیرها إلىبلدان أخرى ا
وتتم بفعل الأحماض، . وهذه العملیه تساعد على تسهیل إمتصاص أملاح الكروم وتسریع الدباغه به 

مام به ملح وتتم هذه العملیه بغمر الجلد فى ح. وبفعل حامض الكبریتیك المخفف وكلورید الصودیوم
بنسبه تكفى لحفظ الجلود من محلول الحامض المخفف وتأثیره على الجلد، تدور الجلود فى محلول 

  :بشكل عام إجراء عملیة التحنیط بإحدي طریقتین همادقائق ویمكن  5الملح لمده 

 .الحمام الواحد التحنیط فى طریقه - 1
 .طریقة التحنیط فى حمامین - 2
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  :عملية الدباغه) 7- 4- 2(
یافها لتكون ماده +الدباغه هى معاجة الجلود بمواد لها صفات خاصه تغیر من صفاتها، وتتحد مع أل

جدیده هى الجلود المدبوغه التى تختلف تماما عن الجلد الخام فهى تكتسب زیاده فى المقاومه، ولا 
الأحماض تتعفن، ولا تتحول الى جلاتین، ولا تتصلب، كما أنها لا تنكمش فى الماء الساخن أو 

  .والقلویات المخففه بالماء

ه، إن الجلود المدبوغه تكتسب صفات عده تختلف بإختلاف طرق الإعداد وطرق الدباغه والصباغ
الجلود تتكون حسب نوع الماده التى تستعمل فى  وطرق التصنیع والصقل والتشطیب، كما أن خواص

  .الدباغه

  

 :الدباغه النباتيه) 1- 7- 4- 2(

: وتستخلص من أوراق وثمار ولحاء الأشجار مثل... هى التانین وهى عباره عن الماده الدابغه 
جلود النعول : (، وتستخدم لإنتاج الجلود الثقیله مثل) إلخ..السنط والكراتشو والمانجروف والفالونیا(

  ).والسیور

  :الدباغه بالكروم) 2- 7- 4- 2(

تمتاز الجلود نواع الدباغه شیوعا ، دباغه فهى أكثر أتستخدم كبریتات الكروم القاعدیه لغرض ال
وتصلح لإنتاج جلود الأثاثات المدبوغه بالكروم بالمقاومه العالیه للحراره وتمتاز بالنعومه والطراوه 

  .والقفازات والفرش
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  :عمليات إعادة الدباغه) 5- 2(
واللیونه  الغرض من إعادة الدباغه هو تحسین الخواص الفیزیائیه للجلد من حیث الملمس والنعومه
 :واللون بحیث تجعل الجلود مناسبه لغرض التشطیب، وهنالك أربع مراحل فى إعادة الدباغه هى

 .التعادل .1
 .إعادة الدباغه .2
  .الصباغه .3
 .التشحیم .4

  :عمليات التشطيب) 6- 2(
التشطیب هو مجموعه عملیات تكسب الجلد صفات تجعله یفى بالغرض الذى أعد من أجله،قد یكون 

أو مطبوع، سمیك أو خفیف، لین أوصلبا وكل هذه الصفات تحتاج  وبرى، على طبیعةالجلد أملس أو 
على لونه الطبیعى  كل منها إلى علاج خاص بها، وذلك بأن یعالج الجلد بعد الدباغه مباشره لیصقل

أو یصبغ ویشحم، وتشمل عملیة التشطیب عملیات متتالیه منها ما یتم بالید ومنها ما یتم بالماكینه، 
شطیب الجید للجلود یعمل على إخفاء وتمهید وتسویة الحبیبات غیر المتجانسه والمتباینه فى اللون، الت

  .وفى الوقت نفسه یحسن مظهر وملمس الجلود

  :خطوات تصنيع  الحذاء الموكسين )7- 2(
 .إختیار القالب المناسب للتصمیم .1
 .لف الشریط على القالب .2
 .تحدید النقاط الأساسیة .3
 .على القالبرسم التصمیم  .4
 .استخراج التصمیم من القالب .5
 .استخراج أجزاء الحذاء .6
 .قطع الأجزاء الرئیسیة للحذاء .7
 .البطانةقطع  .8
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 .قطع التقویة الخلفیة .9
 .قطع الفرشة .10
 .تخفیف الأجزاء المراد خیاطتها .11
 .الخیاطة .12
 .ترطیب الجلد بالماء .13
 .تركیب التقویة الخلفیة .14
 .تركیب حدیدة التقویة .15
 .القالبشد الحذاء على  .16
 .مسح الحذاء بالمادة اللاصقة .17
 .مسح النعل بالمادة اللاصقة .18
 .ضغط الحذاء على النعل .19
 .إخراج القالب من الحذاء .20
 .تركیب الفرشة .21
  .التشطیب .22
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  :الثالث الباب

طرق و معدات 
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  البحث معداتطرق و ) 3(
  :مكان وتاريخ إجراء التجربه) 1- 3(

 –كلیة الهندسه  – للعلوم والتكنلوجیا جامعة السودان(أجریت التجارب فى حاضنة الصناعات الجلدیه 
  .)2014- 6- 15الى  2013-10-15(فى الفتره ) الجناح الشمالى

  :معدات البحث) 2- 3(
  :الأدوات) 1- 2- 3(

  وعاء بلاستیكى. 
 عصا خشبیه. 
  صغیربرمیل. 
  ورقPH. 
 میزان. 
 میزان حساس. 
 اسطوانه قیاس. 
 سكاكین. 
 كاسات باحجام مختلفه. 
 ساعة ایقاف. 
 ماكینة إزالة اللحمیه. 
  ماكینة العصر. 
 ماكینة الحلاقه. 
 الصبابه. 
 حامل من الحدید. 
 أكیاس البولى سین. 
 جهاز لقیاس قوة الشد. 
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  جهاز لقیاس السمك. 
 جهاز لقیاس قوة الإختراق. 
  سخان. 
 قفازات امان.  
 ماكینة القطع. 
 قوالب شد الحذاء. 
 سكاكین قطع الموكاسین. 

  :المواد المستخدمه) 2- 2- 3(
  جلود أبل خام. 
 الماء )(H2O. 
  صابون سائل. 
 صودیوم سلفاید. 
 ماده حافظه. 
 جیر. 
 أمونیوم سلفاید. 
 أوربون. 
 ملح. 
 حمض الكبریتیك المخفف. 
 حمض الفورمیك. 
 الكروم. 
 صودیوم كاربونیت. 
 میموزا. 
  بدیلسنتان. 
 سنتان ابیض. 
 صبغه سوداء. 
  مكبرتهزیوت. 
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  :طرق البحث) 3- 3(

  :خطوات التجربه) 1- 3- 3(

 من وزنها ملح% 30 وتم تملیحها )من مكب النفایات( أحضرت قطعتان من جلود الأبل. 
  1صودیوم سلفاید،% 1ماء ،% 400(ثم تم بللها بإضافة  g/L وتم إزالة ) ماده حافظه،

، وتمت إزالة اللحمیه ) جیر% 4صودیوم سلفاید ، % 4ماء، % 400(الشعر بإضافه 
) أمونیوم سلفید% 2ماء ، % 150(بواسطة ماكینة التلحیم ، ثم بعدها تم إزالة الجیر بإضافة 

 ،  )عامل تطهیر % 2(،وتمت تطهیر الجلد بإضافة
  ثم ،)حمض كبریتیك % 1،ملح طعام نظیف % 8، ءما% 150(وتم تحنیط الجلد بإضافة

ثم تم تثبیت الكروم داخل الجلد بإإضافة ،)كروم  % 10(إضافة بعد ذلك تم دباغة الجلد ب
 وتم إختبار الدباغة بإختبار الغلیان ، )بیكربونات الصودیوم1%(

  م إعادة ، ث) كربونات الصودیوم% 1(وتمت إعادة دباغة للجلد إبتداءا من التعادل بإضافة
، وتم )صبغه % 2.5زیت مكبرت ،% 7میموزا، % 3سنتانات ، % 8( الدباغه بإضافة 

 ) .حمض الفورمیك% 1( ثتبیت الصبغه داخل الجلد بإضافة 

  أجریت الإختبارات الفیزیائیه بمعامل حاضنة جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا بإستخدام جهاز
 لإختراق قوة الشد والإستطاله و جهاز التشقق وا
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:الباب الرابع  

 النتائج والمناقشه
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  النتائج والمناقشه) 4(
  :النتائج) 1- 4(
 :یوضح نتیجة إختبار الغلیان] 1[جدول ) 1- 1- 4(

  الملاحظه  النتيجه  العينه
  -----   إجتازت الإختبار  الاولىالشقه 

  -----   إجتازت الإختبار  الشقه الثانيه

  
 :یوضح نتائج الإختبارات الفیزیائیه] 2[جدول ) 2- 1- 4(

  قوة الشد  السمك  العينه

kg/cm² 

  الإستطاله

%  

الحمل عند 
  التشقق

Kg 

الحمل عند 
  الإختراق

kg 

معامل 
  الإنكسار

Kg/cm 

1  0.16  206.25  50  9.5  11  128.125  

2  0.16  290  50  8.5  14  150  

3  0.16  238.125  42  10.5  12.6  153.33  

4  0.15  241.3  48  84  10.6  126.67  

  139.53  12.5  9.23  47.5  243.9  0.158  المتوسط
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  :المناقشه)2- 4(
  .أن العینتان إجتازتا إختبار الغلیان بعد عملیة الدباغه) 1- 1-4(یتضح من الجدول رقم        

أن قوة الشد والإستطاله فى العینات المأخوذه من الجلد جیده ) 2-1-4(و یوضح الجدول       
  .مقارنه مع المواصفات القیاسیه لجلود الوجه

ویوضح الجدول أیضا ان قوة التشقق والإختراق جیده مقارنه مع المواصفات القیاسیه لجلود       
 .الوجه
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:الخامس الباب  

 الخاتمه والتوصيات
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 الخاتمه والتوصيات) 5(
  :الخاتمه) 1- 5(

  .ء الموكاسینذاصلاحیة وجوده جلود الابل لصناعة جلود الوجه لح أوضحت نتائج التجربة 
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 :التوصيات) 2- 5(
  :نوصى بـ

 فى المنتجات الأخرى جلود الإبل إجراء المزید من البحوث حول. 
  الإبل وتدریب العاملینجلودإنشاء مسالخ متخصصه لسلخ. 
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 :المراجع) 3- 5(
 )269-173(صفحه رقم / تكنلوجیا ودباغة الجلود / محمد إسماعیل كمیائى   .1
 )20-11(صفحه رقم /قیمة جلود الإبل السودانیه/هیثم عثمان عوض الكریم_ د .2

  :المصادر) 4- 5(
1. http://www.labregah.com/vb/showthread.php?4202-

%C7%E1%C5%C8%E1-
%E6%C7%E1%DD%E6%C7%C6%CF-
%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%C9 

2. http://www.aghnam.com.sa 
السودان/ وزارة الثروه الحیوانیه والسمكیه والمراعى / دارة الجلود إ .3  
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  الملحقات
  

 )5 -1 ( الطریقه المعیاریه لخطوات البحث] 1[جدول رقم: 

  

Process The 
chemical 

Percentage Weight 
in 
grams 

Time in 
Minutes   

PH  

Soking 

 

Water 

Sodium sulphide 

Bacteriacide 

400 % 

1 % 

- 

16/ L 

40  

1/L  

 

30 

 

10.5 

Unhairing & 
liming 

Water 

 Sodium sulphide 

Lime 

400 % 

 4% 

4 % 

16 L 

160 

160 

 

130 

 

Fresh lime Lime 

 

3 % 120 60  

Deliming Water 

Ammonium 
Sulphite 

150 % 

2% 

5.25 L 

70 

80  

Bating Bating agent 

 

1 % 

 

35  

 

130  
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Pickling  Water 

Soduim chloride 

Sulphuric acid 

Acid 

150% 

8% 

1 % 

0.2 % 

5.25 L  

280 

35 

 

7 

 

15 

55 

 

Tanning  Chrome 10 % 350 180  

Fixation Sodium 
bicarbonate 

1% 31.5 90  

Rechrome Water 

Chrome 

150 % 

5 % 

5.25 L 

100 

20 

O/N 

 

neutralization Water 

Soda 

150 % 

1 % 

5.25 L 

20  

90   

Retanning 

 

White syntan 

Replacemeant 
syntan 

Mimosa 

Fatliquor 
(Sulphited 
fatliquor) 

Dye stuff 

Formic acid 

1 % 

8 % 

3 % 

7 % 

2.5% 

1% 

20 

160 

60 

140  

  

50  

20 

 

135 

 

  

 

 

 


