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  الإھــــداء
  

أھدي بحثي المتواضع ھذا إلى نبع الحنان وسیدة الحسان "أمي الغالیة" ومصدر قوتي وفخري "أبي   
ً فوق رأسي..   الغالي" أطال اللھ لي في أعمارھم وأدامھم تاجا

ً إلى قربي... وأولئك الذین ھم لیسوا أشقائي..    إلى أخي وأخواتي أشقائي.. لمساندتھم لي ووقوفھم دوما
  وإبن خالتي "عصام" جزاه اللھ كل خیر أخواتي صدیقاتي دون فرز حفظھم اللھ لي أجمعین..

  وإلى ذلك القلب الكبیر "زوجي" الذي ما فتئ یساعدني ویشد من أذري..  
ً... كما أھدیھم كلمات من الشعر نظمھا أبي العزیز    ً ومعنویا ً ثمرة جھدي لدعمھم لي مادیا أھدیھم جمیعا

  كل شخص قصد الصلاح والعلم والعمل إذ یقول في مطلعھا: عبید أحمد إلى
  یوم كنت قاعد في العصر

  أفتل والف حبل الصبر                   
  حبلا طویل یبرى العمر

  وأقول براي یا اخوانا جد                   
  الحالة صبحت ما لیھا حد

  ما كملت نفس البلد                   
  في كبدما خلت الكل 

  بركت حتى الرجالا م                   
  ما خلت الفارس لبد
ً حكیم قال لي قوم                       راجلا

  ما تملا صدرك بالھموم
  ما تضاري شمسك بالغیوم                   

  ما تخت خطاك في كل یوم
  في ناس فلان وتقعد تلوم                   

  تلوم فوق الظروف وترقد
  واجھ مشاكلك حلحلا                   

  في المولى خلي توكلك
  أحزم أمورك وأعقلا                   

  أعزم على الأمر الصعیب
  بھمة عالیة ولا تخیب                    

  ما تقول خلاص مافیش أمل
  وتترك مصیرك للأجل                   

  ما الدنیا ماشة من الأزل
  كم كملت آلاف ملل                    

  ویجي جیل جدید یبدا العمل
  یبذر بذور یزرع شتل                    

  علشان تضوق طعم العسل
  لابد من أبر النحل                    
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  الشكر والعرفان
  

لجامعة السودان للعلوم  في البدء أشكر اللھ عز وجل على نعمة الصحة والعلم، والشكر موصول أیضا  
  والتكنولوجیا ولكل من ھم على رأسھا.

الشكر أجزلھ لمشرفي الدكتور علي معروف على إخلاصھ في واجبھ وتعاملھ الحسن مع طلبتھ؛ كما   
أخص بالشكر طاقم العمل بمعمل الفیزیاء للسنة الرابعة وعلى رأسھم الدكتور علي سلیمان والأستاذ الفاضل 

سن  ً ووفقھم.منصور على حُ   تعاملھم معي ومساندتھم لي في كل مراحل العمل التطبیقي. حفظھم اللھ جمیعا
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Abstract 

 

 This research was concerned with the optimization of solar cell efficiencies 
by firstly applying a magnetic field on them, and secondly by texturing on its surface 
with laser and then operating after laser texturing in presence of a magnetic field. 

 The results showed that the application of a parallel magnetic field during 
operation does not lead to an increase in efficiency, whereas in the case of the 
magnetic field is vertically on the cell the increase occurs due to hall effect. 

 The laser-textured cell showed an increase in efficiency of 23.9%, while the 
fill factor increased by 2%. The cell with a magnetic field applied vertically to it 
without laser texturing on its surface showed a 13% increase in efficiency, while the 
fill factor increased by 6%. Cells with a magnetic field applied vertically after laser 
texturing showed an increase in efficiency ranging from 1.3% to 7%, while their fill 
factors increased by 3.5% to 7%. 
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  ملخص البحث
  

ً تطبیق مجال مغناطیسي    اھتم ھذا البحث بتحسین كفاءة الخلایا الشمسیة بواسطة أولا
ً بالنقش على سطحھا باللیزر ثم تشغیلھا بعد النقش علیھا باللیزر في وجود  جال معلیھا وثانیا

  مغناطیسي.

  

ادة التشغیل لا یؤدي إلى زی أظھرت النتائج أن تطبیق مجال مغناطیسي موازي علیھا أثناء  
في كفاءتھا، بینما في حالة تعامد المجال المغناطیسي على الخلیة تحدث الزیادة ویعود ذلك إلى 

  أثر ھول.

، بینما %23.9الخلیة التي تم نقش سطحھا باللیزر أظھرت زیادة في الكفاءة مقدارھا   
ل مغناطیسي عمودي علیھا بدون الخلیة التي تم تطبیق مجا .%2زاد معامل الإمتلاء بمقدار 

، بینما زاد معامل الإمتلاء %13نقش على سطحھا باللیزر أظھرت زیادة في الكفاءة مقدارھا 
الخلایا التي تم تطبیق مجال مغناطیسي عمودي علیھا بعد النقش على سطحھا  .%6بمقدار 

عاملات إمتلائھا بینما زادت م %7إلى  %1.3باللیزر أظھرت زیادة في كفاءتھا تتراوح بین 
 .%7إلى  %3.5زیادة تتراوح بین 
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