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  لمنتجات الخزف في الحدائق المعالجات الشكلیة و الوظیفیة
  تاور أدم كوكو الیاسو  إسراء صلاح أحمد التاي

  كلیة الفنون الجمیلة و التطبیقیة  - جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا  2.1
  -المستخلص :

فت هدفت هذه الدراسة إلى إبراز المنتجات الخزفیة في الحدائق و تأكید إمكانیة إستخداماتها المتعددة ، كما هد
إلى عمل خزفیات تناسب الحدائق من الناحیة الإستخدامیة بمستوى عالٍ ، و للفت إهتمام المجتمع بالخزف و 
التأكیدعلى أهمیته و دوره في إظهار جمالیات الحدائق ، عالجت الدارسة مشكلة الإستخدامات المألوفة للفخار و 

ظیفها في الحدائق ، لاحظت الدارسة أن الأصص الخزفیات في الحدائق بابتكار منتجات خزفیة حدیثة یمكن تو 
الفخاریة المستخدمة في الحدائق غالباً ما تفتقر إلى النواحي الجمالیة في الشكل ، ثم عالجت هذه المشكلة 
بالتصامیم و الزخارف المبسطة و الطلاءات الزجاجیة و التطعیم بالحدید و النحاس و الزجاج و الخشب ، كما 

یر الخزفیة المستخدمة في الحدائق سریعة التلف مثل منتجات البلاستك التي تتأثر بعوامل أن بعض المنتجات غ
الطقس بعكس المنتجات الخزفیة التي تمتاز بعدم تأثرها بعوامل الطبیعة ، كما ركزت الدارسة على إنتاج خزفیات 

یضیفه من جمالیات للحدائق ، أكثر جودة و جمالاً لمعالجة مشكلة قلة إهتمام المجتمع بالخزف و ما یمكن أن 
و لمعالجة المشاكل و تحقیق هذه الأهداف إستندت الدارسة على المنهج الوصفي التحلیلي لجمع المعلومات و 
المنهج التاریخي لوصف حالة الموضوع الذي تجري بصدده الدراسة ، كما إستخدمت المنهج التطبیقي بتصمیم 

. و قد أثبتت الدراسة أن للخزف إمكانیة في تنفیذ منتجات ذات  خزفیات تخدم الحدائق جمالیاً و وظیفیاً 
  إستخدامات متعددة و قدرته على إبراز جمالیات الحدائق .

  : الفخار ، الأصص ، النافورة ، الإضاءة . الكلمات المفتاحیة
ABSTRACT: 
This study aimed at highlighting ceramic products used in gardens, stressing on the 
possibility of varied uses of ceramic, it also aimed at making ceramics products that 
are highly suitable for use in the gardens. The study draws attention to its significance 
and its role in highlighting the aesthetics of gardens. The study has resolved the 
problem of the society in terms of ceramics, stressing on the common uses of the 
pottery and ceramics in gardens by creating modern pottery that can be used in the 
gardens. The study has noted that the flowerpots which were made of pottery are used 
in the garden, their shapes are usually poor in terms of aesthetic aspects. This problem 
has been resolved by making designs and simple ornaments, glaze, and Marquetry. 
However, some non pottery products that are used in the gardens can easily be worn 
out such as plastic products which are affected by weather as opposed to ceramic 
products which are affected by natural factors. The study has focused on production 
of pottery of high quality and beauty so as to address the problem of little concern of 
the society towards the use of pottery and what can be added in terms of aesthetic 
regarding gardens. In order to achieve these objectives, the study has adopted the 
descriptive analytical method for data collection, the historical method was used to 
describe the research topic, and the empirical method was used for designing pottery 
used in the gardens for their function and aesthetic. The study has proved that 
ceramics have potentials for implementing products with varied uses and its ability to 
highlight the aseptic values in gardens. 
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  -مقدمة :
یعتبر فن الخزف من أوائل الفنون التي ظهرت على وجه الأرض ، وهو من أرقى الفنون التطبیقیة في حیاة        

بالبساطة ، فقد استخدم أدوات بدائیة في أعماله  الإنسان و لعلنا ندرك أن المرحلة الأولى من حیاة الإنسان تمتاز
الیومیة ، و من البدیهي أن تكون تلك الفخاریات بسیطة و أقل متانة و جودة و لم تكن هذه الصناعة متقنة من 
حیث الشكل و المتانة و الملمس ، غیر أنه مع تقدم العصور إزدادت تقنیات صناعة الفخار تقدماً و تطوراً ، 

ال و الأدوات بحسب التوسع الحضاري ، و تراكمت الخبرات نتیجة لذلك ، و بدأ إنتاج فخار أكثر تنوعت الأشك
و قد شاع إستعمال كلمة الخزف بین الباحثین في العصر الراهن للدلالة على المصنوعات الفخاریة  جودة و إتقاناً .

الزجاجي في الحرب العالمیة الثانیة  ذات الطلاء الزجاجي الذي یغطي سطحها الخارجي .*عرف االسودان الطلاء
عبد العزیز عثمان موسى حمدي القباني ) لصنع كاسات للشرب بسبب إنعدامها  ، عندما أحضره صانع الفخار (

في ذلك الوقت . و بالرجوع إلى المعالجات العلمیة و الأكادیمیة ، و الجوانب الإبداعیة و الفنیة في الخزف ، فقد 
دة دراسات إلا أن الدراسة التي إختارتها قد تكون تحولاً جدیداً لدعم الجانب الوظیفي و إطلعت الدارسة على ع

الجمالي للخزف في الحدائق ، هذه الفكرة التي تشغل عقول الكثیر من االسودانیین و أبناء الوطن العربي و العالم 
لبیئة ، وراحة للأجساد و النفس في أي بما لها من أهمیة في تزیین و تجمیل المساكن و الأماكن العامة و حمایة ا

وقت . وقد زاد الإهتمام بإنشاء الحدائق  منذ أن ترك الإنسان حیاته الأولى و شّید المباني و أقام المدن و القرى ، 
و تطورت الحدائق معها فكانت تبنى و تزدهر كلما ازدهرت الحضارة و توسعت الأمم ، شأنها شأن كل الفنون ، و 

ا التطور إلى منتجات الحدائق و أثاثها فغُیرت من عنصر التجمیل فقط إلى و سیلة من وسائل استكمال لقد إمتد هذ
الراحة المنشودة في الحدائق . لذلك إهتمت الدارسة بالخزف و معالجاته الشكلیة بإضافة وحدات زخرفیة متعددة 

و التطعیم ، و معالجته الوظیفیة بحیث  الأشكال على أن تحدث انسجاماً مع النبات ، بالإضافة إلى التزجیج ،
  یمكن إستخدامه في تنفیذ النوافیر و الإضاءة و الجداریات و العدید من مستلزمات الحدائق مع ضبط جودتها .

 : مشكلة الدراسة- 
تنحصر الإستخدامات المألوفة للفخار و الخزفیات في شكل ( أصص ) مع أنه یمكن ابتكار أسالیب حدیثة  .1

 ظیفي في المنتجات الخزفیة الخاصة بالحدائقللتشكیل الو 
تنحصر الإستخدامات المألوفة للفخار و الخزفیات في شكل ( أصص ) مع أنه یمكن ابتكار أسالیب حدیثة  .2

 للتشكیل الوظیفي في المنتجات الخزفیة الخاصة بالحدائق
ة العناصر الجمالیة كالتصمیم الأصص الفخاریة المستخدمة في الحدائق غالباً ماتكون أشكالها فقیرة من ناحی .3

 و الزخارف و الطلاءات الزجاجیة و التطعیم و غیره.
 تلف بعض المنتجات غیر الخزفیة المستخدمة في الحدائق. .4
قلة إهتمام المجتمع بالخزف و ما یمكن أن یضیفه من جمالیات للحدائق و عوضاً عن ذلك فقد إستخدمت  .5

 منتجات من مواد أخرى بدیله عنه.
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 ة الدراسة :أهمی 
 تحسین المنتجات الخزفیة المستخدمة بالحدائق. .1
للخزف أهمیة إقتصادیة حیث یدوم لفترات زمنیة أكثر من المواد الأخرى لذلك یمكن دراستها من الناحیة  .2

 العلمیة و تطبیقها في مجال الحدائق.
 التنوع في إستخدام الأشكال الخزفیة في الحدائق بصورة عامة. .3
   أهداف الدراسة: 
 تأكید إمكانیة الإستخدامات المتعددة للخزفیات من خلال الحدائق. .1
 دراسة إمكانیة عمل خزفیات تناسب الحدائق من الناحیة الإستخدامیة بمستوى عالٍ. .2
 التأكید على أهمیة و دور الخزف في إظهار جمالیات الحدائق. .3
 المساهمة في إبراز جمالیات الحدائق. .4
 . :أسباب اختیار الدراسة 

 حظة تلف بعض المنتجات من الناحیة الوظیفیة للحدائق.ملا .1
المنتجات الخزفیة الخاصة بالحدائق تتلف بسهولة حیث تتصف بسمك أكبر ، و وزن أثقل ، تتكسر  .2

 بسهولة ، الطلاءات المستخدمة و التصامیم قلیلة من حیث النواحي الجمالیة.
 : فرضیات الدراسة 

 و حرقها في درجات حرارة محددة یقلل من قابلیة كسرها أو تلفها. تحضیر خامات مناسبة لتصنیع الخزفیات .1
 المنتجات الخزفیة الجیدة تلبي احتیاجات النباتات المسامیة. .2
 :منهجیة الدراسة 

یستند الدارس على المنهج الوصفي التحلیلي لجمع المعلومات وفقاً لفروض الدراسة و أهدافها وحل مشكلاتها و    
خي لوصف حالة الموضوع الذي تجرى بصدده الدراسة . كما یستخدم المنهج التطبیقي لإجراء أیضاً المنهج التاری

 تصامیم و تنفیذ أشكال خزفیة . الأصص الزراعیة ، و المكملات مثل النوافیر ، و منتجات الإضاءة و غیرها .
 : حدود الدراسة 

 م. 2016 –م 2014الحدود الزمانیة :  .1
 رطوم .الحدود المكانیة : ولایة الخ .2

 مصطلحات الدراسة :  -1
 الفخار - أ

و  هو كل جسم  یصنع من الطین  ثم تضاف إلیه بعض المواد  أو لا تضاف ، ثم یمر بمرحلة التجفیف ،  
مرحلة الحریق ، وهي مرحلة الانكماش و التصلب . إن تعریض الأشكال التي جفت إلى درجة حرارة عالیة ، أي 

یزیائیة و كیمیائیة في المادة یتعذر فیها إعادتها إلى شكلها الطبیعي . ( درجة حمراء أو ذهبیة یحدث تغییرات ف
  . )7نذیر الزیات ، بدون تاریخ ، ص 
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  الخزف - ب 
الخزف هو الطین المزجج و المفخور و هو من المواد غیر العضویة ، غیر المعدنیة ، مرن جداً في وضعه الطبیعي 

، تزجج بمادة القلیز و هي مركبات زجاجیة كیمیائیة تطلى بها القطعة و  ، صلب بعد تعرضه لدرجات الحرارة العالیة
  تسد المسامات و تعرض لدرجات حرارة عالیة لتغطي الجسم الطیني و تصبح خزفاً . 

  .  http://ar.wikipedia.org )( خزف ،
 الحدیقة - ج

عة و الإستمتاع بالنباتات و غیرها من هي مساحة مخطط لها في الهواء الطلق في العادة ، تم وضعها للعرض و الزرا
أشكال الطبیعة . یمكن أن تضم الحدیقة كلا العنصرین الطبیعي و المواد التي من صنع الإنسان كالنوافیر و الإضاءة 
و الأثاث و المنحوتات ، والحدائق نوعین حدائق منزلیة أو سكنیة و حدائق عامة یتم تصمیمها و تنسیقها من قبل 

 . http://ar.wikipedia.org )لحدائق ،مختصین . ( ا
 الأصص -د

هي أواني تزرع فیها أنواع مختلفة من الأزهار و النباتات المعمرة و یصنع عادة من الفخار أو الحجارة أو أي مادة 
مماثلة مع مراعاة أن تكون بقاعدتها فتحة لتصریف المیاه الزائدة و توضع الأصص في أماكن متعددة لأجل جمالها و 

  ) 196جل تنسیق الحدائق .( طارق مراد ، بدون تاریخ ، لأ
   النافورة -ه

النافورة دفق من الماء یرتفع بشكل طبیعي أو اصطناعي نتیجة للضغط . ینتج هذا الضغط في حالة النافورة الطبیعیة 
صطناعیة فإن من وزن الماء المجمع في خزان ، ومن حرارته ، أو من كلیهما معاً . أما في حالة النوافیر الا

المضخات هي التي تقوم بتولید الضغط اللازم . تستخدم النوافیر الاصطناعیة لأغراض تجمیلیة و أخرى عملیة . و 
 http://ar.wikipedia.org ) توجد النوافیر بصورة كبیرة في الحدائق و الساحات العامة و مراكز التسوق .( نافورة ،

.  
  الإضاءة -و

ناطیسي مرئي للعین البشریة ، و تعتبر الإضاءة إحدى وسائل التشكیل الفني ، نستخدمها الضوء هو إشعاع كهرومغ
لإثراء الخبرات الداخلیة و الخارجیة . والإضاءة إما أن تكون إضاءة طبیعیة مصدرها الشمس أو اصطناعیة . (تعریف 

  -الدراسات السابقة :.   http://aboudeifdesign.blogspot.com )–الإضاءة 
م ) بعنوان : جمالیات الخزف و طبیعة الأشیاء ، رسالة ماجستیر 2009دراسة ( فوزي عثمأن مصطفى إبراهیم ،  /1

 غیر منشورة ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا ، كلیة الفنون الجمیلة و التطبیقیة .
 : أهداف الدراسة-  

ف بابتكار تصامیم جدیدة تُعالج فیه الوظائف  الإستخدامیة هدفت الدراسة إلى إبراز النواحي الجمالیة في الخز          
  للأعمال الخزفیة بما یوافق تصورات العصر .

 : أهم نتائج الدراسة-  
أكدت الدارسة في النتائج التي توصلت إلیها أن المفردات الجمالیة المستوحاة من التراث الشعبي السوداني و          

لخلق منتج خزفي ذو شكل جدید و أصیل  یساعد على نشر ثقافة التراث القومي و  الموجودات الطبیعیة إذا إستخدمت
تسهم في زیادة الوعي الإبداعي في أوساط المجتمع االسوداني ، كما عالجت مشكلة الرتابة و التكرار في الأشكال 
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تنفیذ العمل على أجزاء على  التقلیدیة ، و أیضاً عالجت مشكلة تنفیذ الأعمال الخزفیة بأحجام كبیرة بإستخدام طریقة
  هیكل من الحدید و هذه الطریقة تقلل من شغل الحیز الأكبر بالفرن و ضمان سلامة العمل من الكسر .

م ) بعنوان : أسالیب الزخرفة و التصمیم في أعمال الخزف 2012/ دراسة ( نضال یحي الجاك النصري ، 2
معة السودان للعلوم و التكنولوجیا ، كلیة الفنون الجمیلة و بوظائف مستحدثة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جا

  التطبیقیة .
 : أهداف الدراسة- 

هدفت الدراسة إلى تطویر و توظیف الوحدات الزخرفیة في بساطة و حساسیة زخرفیة و جمالیة و إدخال و ظائف 
  الطبیعة لمواكبة الذوق المعاصرة . حدیثة عبر الوحدة في الخزفیات التراثیة و أیضاً الإستفادة من وحدات و عناصر 

 : أهم نتائج الدراسة-  
أثبتت الدراسة أن للزخارف دوراً مؤثراً في إضافة ما هو جدید للقطعة الخزفیة ، كما أن من الممكن الإستفادة من 

لزخرفیة الوحدة الزخرفیة و جعلها أساساً للعمل الوظیفي في الخزف ، و توصلت أیضاً إلى تطویر استعمال الوحدة ا
  ذات البعدین إلى تصمیمات زخرفیة ثلاثیة الأبعاد. 

م ) بعنوان : أثر إستخدام أطیان أراضي ولایة الخرطوم في جودة 2008دراسة ( حیدر عبدالقادر أبكر عبد االله ، 
لة و إنتاج الخزفیات ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا ، كلیة الفنون الجمی

  التطبیقیة .
 : أهداف الدراسة- 

معرفة المعطیات التشكیلیة لأطیان ولایة الخرطوم و دورها في إثراء و جودة إنتاج الخزفیات و  هدفت الدراسة الي
  معرفة التراكیب الكیمیائیة و أثرها في عملیات إنتاج الخزفیات .

 أهم نتائج الدراسة : -  
ن أطیان جبل طوریة ، جبل البعیشیم ، طمي النیل اللزج في عمل خلطات متعددة تؤكد هذه الدراسة إمكانیة الإستفادة م

لتصنیع الخزف المسامي منخفض الحرارة و ضرورة تقلیل نسبة طمي النیل في الخلطات لأنه سهل الآنصهار ، وأن 
كر للأجسام الخزفیة أطیان منطقة جبل أولیاء بها نسب متفاوتة من مركبات الصودیوم  تسبب كاولین و الآنصهار المب

، كما أثبتت أن كأولین منطقة السیال له لزوجة عالیة عندما یعالج بالتصفیة و الترسیب المتكرر یمكن إستخدامه في 
خلطات البورسلین بوجود طینة لاصقة ، أما الطین البني ، الطین الأصفر ، طمي النیل الخشن و الطین الأسود 

عند التصنیع ، وأطیان منطقة المقرن التي تحفر بمواقع المنشآت یمكن  تحتوي على شوائب تسبب متاعب كثیرة
الإستفادة منها في عمل الخلطات الطینیة أو الزجاجیة بعد معالجتها . كما أكد أن حجارة الجرانیت المتحللة بمنطقة 

ولیاء كلها تعمل السیال و الجیر البلدي بمنطقة جبل طوریة و الخامة الحجریة الجیریة الطینیة بمنطقة جبل أ
كمساعدات صهر، أما جرانیت السیال المتحلل جزئیاً تعمل كبدیل للفلسبار و أن الهیمتایت الأحمر الذي وجد في 
مناطق خامات الدراسة بعد تطبیقه أعطى نتائج مقبولة كخامات تلوین تحت الطلاء بعد خلطه بنسب من مواد صاهرة 

  منتج خزفي خالي من العیوب بإستخدام نفس تلك الخامات أو بعضها ..أثبتت هذه الدراسة إمكانیة الحصول على 
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  -مستخلص الدراسات السابقة :
إطلع الدارس على عدة دراسات سابقة تركزت في إبراز النواحي الجمالیة للخزف لمواكبة الذوق المعاصر ، و أثبتت 

ستخدام بعض أطیان أراضي االسودان ، بعض البحوث أن من الممكن الحصول على منتج خزفي خالي من العیوب بإ
وأن به كمیات وفیرة من الكاولین تصلح لإنتاج الفخار و الخزف . هدفت هذه الدراسات إلى إنتاج فخار و خزفیات 
خالیة من العیوب وذات جودة عالیة ، وتطویرها لوظائف حدیثة بإدخالها في ابتكار تصمیمات جدیدة لإبراز النواحي 

  الجمالیة للخزف.
  -الإطار النظري :

  / الأطیان و أنواعها :1
( میكرون ) مرتبطة  2الطین هو عبارة عن جسیمات صغیرة صفائحیة الشكل من الألومینا و السیلیكا یقل  حجمها عن 

  ( http://ar.wikipedia.org )معاً بالماء .
 2مادة التي تكون حبیباتها أقل من    ( كما یعرفه المختصون بخواصه التي تخدمهم ، الجیولوجي یعرف الأطیان بأنها ال

میكرون ) ، والمهندس یعرفها بأنها المادة اللدنة ، و الخزٌاف یعرفها بأنها المادة التي تتصلب بعد الحرق . ( تاور ادم 
   ). 30،  2013كوكو ، 

  أ/ طین الصلصال :
التي تكسبه الخصائص التي تجعل منه هو نوع خاص من الطین و لكنه یتمیز بوجود معادن معینة في تركیبته و هي 

مادة مفیدة . و مصدر الصلصال الصخور الناریة مثل الجرانیت ، و الجنیس . یصعب تحدید ما تعنیه كلمة " صلصال " 
إذ تجمع عدداً غفیراً من المواد الموجودة في الطبیعة ، و التي تختلف في المظهر و الملمس و التركیب الكیمیائي و 

  ) . 485( محمد طالب االله ، بدون تاریخ ،  . زیائیةالخصائص الفی
  : Kaolinب/ الكاولین 

طین أولي یتكون بتأثیر التجویة على الصخور ذات النسبة المرتفعة لمعدن الفلسبار , ذو حبیبات طینیة كبیرة مقارنة 
ة ذي لون أبیض , ودرجة انصهاره بالأطیان الأخرى ولهذا فهو قلیل اللدونة , یعتبر نسبیا خالي من المعادن غیر الطینی

) . و أول من إستخرجه واستخدمه صناعیاً الصینیین  31م ، 2009مرتفعة ویعتبر مقأوماً حراریاً ، ( حیدر عبد القادر ، 
 .في الصین  Kao-lingمنذ بدایة القرن التاسع قبل المیلاد , وأخذ اسمه من المرتفع الذي استخرج منه وهو 

( http://www.uobabylon.edu.iq )  و هو الطین الأساسي في عملیات تصنیع الخزف ، و ذلك لما له من
  خصائص حراریة مطلوبة ، كما أن نسبة شوائبه قلیلة و قد تتفاوت حسب موقع منشأ الطین .

  : China Clayج/ الطین الصیني 
وینه الجیلوجیة ، یمتاز بحبیبات دقیقة هو الشكل الثاني لطین الكاولین ذو تركیب كیمیائي متشابه معه , وفق ظروف تك  

أصغرمن حبیبات الكاولین ولدونة متدنیة وهو نقي أبیض اللون لكونه طین إبتدائي . یستخدم بنسبة كبیرة لإنتاج أجسام 
إضافة إلى إستخدامه كمصدر للألومینا والسیلكا في تركیب  Slip castingخزفیة بطریقة القوالب بالمحالیل الطینیة 

  ج. التزجی
) http://www.uobabylon.edu.iq ( . 
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  : Ball Clayد/ الطین الكروي 
طین رسوبي , ذو تركیب كیمیائي مقارب للكاولین لكنه محمل بمركبات غیر طینیة عضویة و لا عضویة بنسبة ملحوظة 

جي وموقع تواجده . و ومؤثرة على نقائه , یتفاوت تركیبه الكیمیائي من موقع إلى آخر ولهذا یصنف وفق عمره الجیولو 
للوصول إلى الصلابة الجیدة كونه ° م1200 - 1100تتطلب الأجسام الخزفیة المصنعة منه درجة حرارة تتراوح بین 

  ) .  http://www.uobabylon.edu.iqیحتوي على نسبة ملحوظة من القلویات الحرة . (
  ه/ الطین الحجري :

اج الخزف ؛ لأنه ذو لزوجة عالیة و یحرق في درجات حرارة في حدود ( یعتبر الطین الحجري من الطین المرغوب في إنت
) كون ، و یوجد هذا الطین عالمیاً في مقاطعات نیویورك ، نیوجیرسي شرق الینوي و میسوري ، ثم ساحل  10 – 6

د ) . ( تأور أدم كوكو ، الباسفیك بأمریكا ، و بالمقارنة مع الكاولین یحتوي على الكالسیوم ، و الفلسبار ، و ایرون ( الحدی
  ) . 35م ، 2013

  طینة القریقریب : 
القریقریب هي منطقة تقع في ولایة الجزیرة بین مدینتي الحصاحیصا و ودمدني على الضفة الغربیة للنیل الأزرق بین 

كیلو متر مربع ، وهي عبارة عن منطقة  12في مساحة لا تقل عن  10- 15وخطي عرض  30- 35خطي طول 
طینة القریقریب هي عبراة عن رواسب بلوریة لعنصرین غیر عضویین نقیین مختلفین بحسب ما وصفهما  منبسطة .

بروفیسور ( دون ادامسون ) في تقریر له حیث ذكر أنه من خلال عمله في االسودان مع زملائه قد عثرو على مادة 
ري أن المادة ذات الخصائص العدسیة بیضاء لها خصائص عدسیة ، و لكن فیما بعد قد إتضح من خلال الفحص المجه

هي عبارة عن رواسب بلوریة لعنصرین مختلفین ، إحداهما من الدولومایت ( نوع من الرخام ) و الأخرى من الكالسایت ( 
كربونات الكالسیوم ) الغني بالمغنسیوم . وقد ذكر أیضاً ( البروفیسور دون أدامسون ) متابعاً حیث قال ( و بمزید من 

إتضح أن المادة ذات الخصائص العدسیة ناتجة عن مادة مختلفة وهي عبارة عن زجاج بركاني و بعبارة اصح التقصي 
من مخلفات اللإنفجارات البركانیة التي حدثت قدیماً أعلى الهضبة الأثیوبیة أنجرف نزولاً  Volcanic Ashرماد بركاني 

اضق كثیرة منها منطقة القریقریب على الضفة الغربیة للنیل عبر النیل الأزرق و ترسب عبر الزمان في حوض النیل في من
الأزرق و قد اتضح من خلال التحلیل الكیمیائي و مطابقة عناصر طینة القریقریب أنها تحتوي على العدید من الأكاسید 

 الریح ، التي یمكن من خلالها التوصل لمادة زجاجیة یمكن إستخدامها ضمن خامات التزجیج . ( محمد خالد دفع االله
) .لتوفیر طلاء زجاجي محلي یذید من تقلیل تكلفة الإنتاج قامت الدارسة بزیارة منطقة القریقریب  2012،  105

وأحضرت عینة من المادة ذات الخصائص العدسیة و طبقت علیها اختبار قابلیة التزجیج حیث اضافت لها مادة البوراكس 
درجة مئویة أعطى الاختبار نتائج جیدة باللون العسلي . (  1050قدرها % ثم عرضته لحرارة 50كمساعد أنصهار بنسبة 

 ) . 17، ص  1أنظر الصورة رقم 
  / الخزف2

الخزف هو مواد غیر عضویة غیر فلزیة تصنع في درجة حرارة عالیة . تنقسم المواد الخزفیة إلى ثلاثة أقسام هي : المواد 
، في الوقت الحاضر أدخلت الكثیر من المواد الصناعیة مع المتنجات الخزفیة  الطینیة و المواد الحراریة و المواد الزجاجیة

و ذلك لتشابه الخواص فیما بینها حیث تستخرج من الأرض أیضاً و تم تعریضها للدرجات العلیا من الحرارة أثناء الإنتاج 
القیاس الإلكترونیة ، و الطابوق الحراري و من هذه المواد بلورات الكوارتز المستخدمة مع مذبذبات التحكم الدقیق و أجهزة 

المستخدم في تبطین الأفران الحراریة و المفاعلات الذریة ، و المغنطیس الفخاري المستخدم في بعض معدات الأجهزة 
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الإلكترونیة ذات الذبذبات العالیة و البلورات المستخدمة في أجهزة تولید أشعتي لیزر و میزر . ( عبد الرحیم سعد عمر ، 
  )   86م ، 2001

  أ/ التطور التاریخي للخزف :
بدأت صناعة الخزف عبر التاریخ بدایة بطیئة . فقد مثلت نمط الحیاة البسیط لكل عصر تاریخي . إذ صنع الإنسان 
 القدیم أدواته و أوانیه من الفخار لاستعمالاته الیومیة . و لم تكن هذه الصناعة متقنة من حیث المتانة و النعومة . غیر
أنه و مع تقدم العصور ازدادت تقنیات صناعة الفخار تقدماً و تطوراً ، حیث فهمها الإنسان و أتقنها بشكل أكبر . تنوعت 
الأشكال و الأدوات بحسب التوسع الحضاري . و تراكمت الخبرات نتیجة لذلك خاصة من حیث نوعیة الطین المستخدم ، 

له . و بدأ إنتاج الفخار أكثر جودة و إتقاناً ، فقد دخلت الألوان و الرسوم و و المواد الداخلة فیه ، أو المواد المضافة 
الزخارف لتعبر عن ثقافة الشعوب و معتقداتها إضافة إلى الإستعمالات الیومیة . و من الجدیر بالذكر أن دولاب الخزاف 

قد تم نقلها بین الشعوب و الأمم عبر ق.م . و تدل الشواهد الأثریة من الفخار أن هذه المنتجات  3000قد ظهر في عام 
، بدون تاریخ ،  عماد درویش البر و البحر . فكانت مادة أساسیة من المواد التجاریة التي تتبادلها الشعوب فیما بینها . (

10  ،11 . ( 
  ب/ فن الزخرفة على الخزف

الفضة في صنع الأواني آنذاك أي أن لم یعتنَ بفن الزخرفة على الخزف في عصور ما قبل الإسلام، لاستعمال الذهب و 
الإهتمام بالأواني والأدوات المعدنیة كان بعیداً عن الفخار، ولما جاء الإسلام وتنوع فن الزخرفة وأخذوا یعتمدون التربة في 

یسخر صناعاتهم أیضاً خاصة وأن الإسلام وفر الأرضیة بتحریمه التبذیر والإبتعاد عن الإسراف ، لذا لجأ الإنسان إلى أن 
تربة الأرض في مجالات أوسع وبأرخص الأثمان، فتم إعتماد التربة الحمراء المناسبة للفخار من أعماق الأرض وهكذا بدأ 
التطور في هذا الحقل بإستخدام أواني الفخار شیئاً فشیئا ، فحققت الحضارة الشرقیة تطوراً فنیاً متفوقاً ینافس الیونانیین ، 

للتحرر والتنوع في إستخدام المواد الخام لصناعة الأواني الفخاریة ، حیث عكست تنوع ثقافات الصینیین ، كل ذلك نتیجة 
الشعوب ، وبعد إستخدام التربة في الفخار بدلاً عن الذهب والفضة ظهرت صناعات تلفیقیة وذلك بإبراز النقوش ثم طلیها 

. تظهر على الأواني الخزفیة للعصر الفاطمي أو تذهیبها أو إعطائها صبغة فضیة بإستخدام میاه الذهب أو الفضة 
لوحات ورسومات اشخاص و حیوانات وطیور، وزخارف هندسیة وأشكال نباتات حتى وصل إلى إستخدام الخط الكوفي 
العریق فیها ، فضلاً عن إظهار آلات الموسیقي والرقص الفلوكلوري . ولا تخلو من مناظر الحیاة الاجتماعیة الیومیة 

  .  ( Arabic.irib.ir )وأبعد من ذلك إظهار المبارزة بالعصي والمصارعة إلى مصارعة الدیوكه وغیرها . كالتحطیب ، 
  -/ أنواع الحدائق :3

  یمكن تقسیم الحدائق إلى :
حدائق عامة تقوم بإنشائها الحكومات أو البلدیات و تكون من المرافق العامة في المدن أو الأریاف . علاوة على  -1

مال للأماكن التي تقام فیها فهي مجال أیضاً للترفیه عن السكان و تسهیل قضاء أیام راحتهم و ما تضیفه من ج
مزاولة مختلف الألعاب الریاضیة بها . و قد جرى العرف الدولي في البلاد المتحضرة و التي وصلت الي أعلى 

 ضراء . متر مربع لكل فرد من السكان كمساحة خ 10المستویات في الرقي أن تخصص مساحة 
و تنشأ حول المنازل و المستشفیات و المؤسسات المختلفة ، و هي   ( private gardens )الحدائق الخاصة  -2

 ذات مساحات محدودة یتوقف تصمیمها على الغرض الذي تنشأ من أجله و على عدة عوامل أخرى .
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ین العامة أو الطرقات الواسعة وهذه تنشأ في المیاد  ( private parks )الحدائق العامة ذات الصبغة الخاصة -3
 ) .598،699م ، 1967بقصد تجمیلها  أو في الأماكن المزدحمة بالسكان للترفیه عنهم . ( محمد یسري الفیطاني ، 

  الحدائق في الخرطوم :
م تحت إشراف الباش مفتش السید / 1954فدان تأسست عام  11توجد في الخرطوم حدیقة نباتیة تبلغ مساحتها 

یل تحتوي على أنواع عدیدة و نادرة من النباتات . تنمو فیها الأشجار الطبیعیة في الحزام الخارجي و أمین مخائ
موزعة توزیعاً بیئیاً على حسب التقسیم البیئي للسودان من نباتات صحراویة و شبه صحراویة و سافنا فقیرة و 

لي فتنمو فیه نباتات الزینة المختلفة و تتوسطها سافنا غنیة إلى النباتات الجبلیة و المستنقعات ، أما الجزء الداخ
نافورة من الاسمنت ملحق بها بارجولة و صوبة لحفظ النباتات الظلیة و صوبة للتجارب و الأبحاث و مشتل 
لإكثار الأشجار و النباتات ، تقیم فیها جمعیة فلاحة البساتین سنویاً معارض للزهور توزع فیها الجوائز على 

ا یسترعى الإنتباه في بعض شوارع الخرطوم منظر الأشجار الباسقة التي الفائزین في زر  اعة الزهور . و ممّ
غرست على جانبي الطریق التي یكثر عددها عن عشرة الآف شجرة و معظمها من أشجار البان و المهوقني ، 

) و بعض الشجیرات و هناك أشجار من أنواع أخرى لن تستطیع لها حصراً أو عداً ، من بینها أشجار ( النیم 
التي تسور بها المنازل فتزید في جمال مباني الخرطوم . كما كان هناك حدیقة للحیوان واسعة الأرجاء ، ظلیلة 
بأشجارها الباسقة ، و زهورها الیانعة . كانت تقع غرب الفندق الكبیر ، و فضلاً عن أنها متنزه فهي كانت مكان 

أشجارها المورقة و میادینها المخضرة بالعشب ، كما كان یستطیع الزائر لحفظ الحیوان تسر الناظرین ، بتنسیق 
أن یحصل على شراء ما یرید من الحیوانات و الطیور ، هذا بجانب ما تبیعه حدیقة الحیوان من الحیوانات 

امة ، النادرة إلى حدائق و جمعیات الحیوان في العالم . كما أن هناك حدیقة المقرن وهي من أمیز الحدائق الع
تقع عند ملتقى النیلین الأزرق و الأبیض و حدیقة عبود في مدینة الخرطوم بحري و العدید من الحدائق و 

  المتنزهات .
  إجرائات الدراسة :

تقوم هذه الدراسة على تحسین المنتجات الخزفیة في الحدائق من ناحیة التصمیم و من ناحیة الوظیفة ، عن 
یة و الإبتعاد عن الأشكال التقلیدیة أو المألوفة و مراعاة انسجام الألوان في طریق الإهتمام بالأشكال الجمال

الطلاءات الزجاجیة و التطعیم بمواد أخرى . إعتمدت الدارسة على عدة أدوات منها طریقة الوصف التحلیلي 
عاینت حیث قامت بزیارة بعض الحدائق المقامة في المنشآت الحكومیة و الحدائق العامة و الخاصة حیث 

بعض المنتجات الخزفیة و المنتجات المصنوعة من مواد أخرى و لاحظت بعض المشاكل و قامت بتصویرها و 
تحلیلها ، و من هذه المنتجات النوافیر و الأصص الزراعیة ، كما زارت منطقة القریقریب التي تحتوي على تربة 

  ها صالحة للتزجیج و قامت بإحضار الخامة و تطبیق الاختبارات علی
  تحلیل العینات :

إختارت الدارسة عدة عینات من أنواع مختلفة من الحدائق لدراسة أنواع المنتجات الخزفیة و غیر الخزفیة 
  الموجودة بها و تحلیلها من الناحیة الوظیفیة و الجمالیة

  ) 1عینة رقم ( 
لتكنولوجیا الجناح الغربي كلیة علوم نافورة الدولفین المنفذة من الفایبر في حدیقة جامعة االسودان للعلوم و ا  

الحاسوب ، تمتاز هذه النافورة بشكل دلافینها الجمیل ، و هو نوع من أنواع الاسماك التي تعیش في البحر و 
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هي صدیقة للإنسان و عند حدوث أي طارئ في البحر یقوم بإنقاذ الناس ، و لكن وجد الدارس عدداً من 
ا صغر حجمها مقارنة بالمساحة المنفذة فیها كما لم یتناسب حجم الحوض مع المشاكل في هذه النافورة ، أبرزه

حجم الدلافین التي تضخ المیاه بحیث تندفع المیاه متدفقة خارج الحوض ، و أیضاً لم تُعط هذه النافورة اللون 
 2الصورة رقم الذي یجعلها ملفتة للأنظار بعكس لونها الرمادي المساعد في إخفائها مع صغر حجمها . ( أنظر 

 ) . 17، ص 
  ) 2عینة رقم ( 

نافورة الضفادع المنفذة  من الإسمنت في الحدیقة النباتیة و التي تمتاز  بكبر حجمها ، ضمت النافورة أربعة من 
الضفادع الضخمة تضخ المیاه إلى الكأس المصمم في منتصف النافورة و لكن عانت النافورة من بعض العیوب 

للمیاه بمستوى واحد أو بمستوى یجعل منها منظر متناسق و جمیل كما برزت رشاشات  وهي عدم ضخ الضفادع
المیاه بشكل واضح و غیر مریح للعین ، و أیضاً توصیلة المیاه للكاس ظهرت بشكل مزعج حیث یلتف 

 3رقم  خرطوش أسود كبیر من الأسفل إلى أعلى الكأس ، كما أن الكأس لم یمثل شكلاً جمالیاً . ( أنظر الصورة
  ) . 17، ص 

  ) 3عینة رقم ( 
أصص زراعیة فخاریة موجودة في إحدى الحدائق المنزلیة بمدینة الخرطوم لم تتمیز هذه الأصص بأي شكل   

جمالي بل أشكال تقلیدیة فقیرة لم تنفذ بشكل جید حیث ظهرت علیها بعض الإلتواءات التي تجعلها غیر متزنة ، 
یدل على عدم جودة الطینة حیث تضم نسبة عالیة من الاملاح ، كما یبدو  و التقشیر الذي یظهر على سطحها

 ) . 17، ص  4أنها لم تأخذ الحریق الكافي مما جعلها سهلة الكسر . ( أنظر الصورة رقم 
  الجانب التطبیقي

لمنتجات قامت الدارسة بتصمیم و تنفیذ منتجات خزفیة متنوعة تخدم الحدائق و ظیفیاً و جمالیاً ، شُكلت هذه ا
بتطبیقات الخزف المختلفة ، المسطحات ، و التشكیل الحر ، و إستنساخ القوالب ، و الحبال الطینیة ، مطعمة 

  بخامات مختلفة .
  بعض النماذج التي تم تنفیذها :

  )   1نموذج رقم ( 
طریقة إرتبط مفهوم الناس واعتادوا على أن الأصص الزراعیة توضع على الأرض لذلك إستخدمت الدارسة 

المسطحات و الحبال الطینیة في تنفیذ أصیص معلق على الحائط على شكل قطاع نصف دائري مكون من 
% من الطین الأبیض ، إستخدمت في مزج الخلیط 25% مع 75ثلاث أجزاء ، بمزیج من الطین الأحمر بنسبة 

ینة سهلة التشكیل ، خلاط كهربائي ثم صفى بمصفاة ناعم و جفف في حوض من الجبص لدرجة تجعل منه عج
تلت ذلك مرحلة العجن الحلزوني لاستخراج الهواء ، وضعت الدارسة قطعة من قماش الدموریة على سطح من 

سم 1.5الخشب المستوي غیر قابل للإلتواء ، ثم احضرت خشبتین على شكل مسطرة بطول متسأوي و سمك 
لدرداقة الخشبیة حتى اخذ الطین سمك تتناسب مع حجم العمل ،ثم طرحت الطین بین الخشبتین بواسطة ا

الخشبتین ، إستخدمت الدارسة لتشكیل النموذج قالب من الجبس على شكل قطاع نصف دائري بضغط المسطح 
الطیني الذي أعدته علیه لیأخذ شكل القالب ، ثم استعملت الحبال الطینیة في تشكیل كل جزء من أجزاء 

ت الاحجام بشكل تدریجي ، و اتبعت أیضاً طریقة المسطحات الطینیة الأصیص الثلاثة بطریقة مختلفة كما اختلف
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سم 29سم و عرض 30في تنفیذ ثلاثة ارفف لحمل الأصص على الحائط و هي عبارة عن مسطح طیني بطول 
درجة  950و سمك واحد بوصة زخرفت بزخرفة شریطیة بسیطة ، تلا ذلك مرحلة الجفاف ثم الحریق الأولي في 

لة الغسیل و التزجیج ، إستخدمت الدارسة في تزجیج العمل من الخارج طلاء زجاجي بالون مئویة ، ثم مرح
الاحمر الغامق و من الداخل إستخدمت طلاء طینة القریقریب ، طعمت الدارسة العمل بزخرفة من الحدید مطلیة 

  ) . 20، ص  6بالون الأسود تحمله على الحائط . ( أنظر الصورة رقم 
  ) 2نموذج رقم ( 

نفذت الدارسة نافورة بتدرج هرمي تضم جمالیات زهرة اللوتس ، مستخدمة طریقة المسطحات الطینیة في تنفیذ 
سبعة عشر بلاطة بمقاسات مختلفة  مزخرفة بخطوط متداخلة بطریقة الحفر لصنع جدار النافورة ، كما 

دائري ، شكلت فیه ثلاثة من إستخدمت طریقة الحبال الطینیة في تنفیذ حوض النافورة على شكل قطاع نصف 
زهرة اللوتس عن طریق نسخ قالب نصف بیضاوي بالمسطح الطیني و وظفته أصیص للنباتات المائیة ، ثم تلا 

درجة ثم الغسیل و في مرحلة التزجیج  950ذلك مرحلة الجفاف التدریجي ثم مرحلة الحریق الأولي في 
یة الجاهزة وهي الأخضر و الأصفر و الأبیض محدثة بهم إستخدمت الدارسة ثلاثة من ألوان الطلاءات الزجاج

درجة مئویة ، بعد ذلك  1070تموج على سطح العمل متبعة في ذلك طریقة الصب ، ثم الحریق الأخیر في 
أخذت الدارسة المقاسات النهائیة للنافورة لتصمیم هیكل من الحدید لتجمیع القطع الخزفیة و إظهاره بالصورة 

هذه المرحلة إستخدمت معجون الفایبر للربط بین قطع الخزف و الحدید ، ثم نفذت الدارسة تدرج الإخراجیة و في 
مل و مقاسات متدرجة تساعد في إنسیاب المیاه ، ثم ركبت 5هرمي بالزجاج یتكون من خمسة زجاجات بسمك 

الهرمي إلى زجاجة طلمبة في الحوض الداخلي المصنوع من الفایبر لرفع الماء و إنسیابه على شكل التدرج 
نصف دائریة تغطي الحوض الداخلي صنعت بها فتحة لإعادة المیاه إلى الحوض لتعید دورتها ، كما نفذت بها 

  ).20، ص  7إضاءه مائیة لجعلها أكثر بریقاً . ( أنظر الصورة رقم 
  )  3نموذج رقم ( 

س مستخدمة في تشكیلها طریقة القوالب نفذت الدارسة إنارة حائطیة بشكل كروي تضم أیضاً جمالیات زهرة اللوت
% و 30% و الطین الاحمر 70حیث اعدت خلیط من الطین السائل مكون من الطین الأبیض بنسبة 

إستخدمته في نسخ قالب من الجبس بشكل كروي ، بعد تماسك القطعة نفذت علیها زخرفة مفرغة مستوحاة من 
صنع مدخل للاسلاك ثم تركتها حتى جفت جفاف تدرجي ، زهرة اللوتس و راعت في تصمیمها توصیل الكهرباء ب

درجة مئویة ، ثم مرحلة الغسل و التزجیج ، إستخدمت الدارسة في هذه  960ثم مرحلة الحریق الأولي في 
 1100المرحلة طلاء زجاجي جاهز باللون الأخضر و النحاسي متبعة طریقة الصب ثم الحریق الأخیر في 

رسة شنكل إنارة جاهز مضیفة له جنزیر لتعلیق القطعة الخزفیة علیه و إظهارها درجة مئویة ، إستخدمت الدا
  ) . 20، ص  12بالصورة الآخراجیة . ( أنظر الصورة رقم 

  ) 4نموذج رقم ( 
إستخدمت الدارسة طریقة القوالب في تنفیذ أصیص زراعي مستوحى من الشكل البیضي حیث إستخدمت   

النموذج ثم مرحلة صنع القالب ، وضعت النموذج على سطح مستوي من  طریقة الحبال الطینیة في بنیان
الخشب ثم قسمته إلى نصفین رأسیین بقطع من الصفیح و أعدت خلیط من الجبس ذو قوام خفیف غطت به 
النصف الأول مستخدمة تقنیة الرشح لضمان عدم حدوث فقاعات أو فجوات في القالب ، و في الطبقة الثانیة 
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الجبس أكثر سمك لتشكیل القالب ثم أزالت قطع الصفیح و حفرت ستة من المفاتیح للمساعدة  أعدت خلیط من
على إغلاق القالب بإحكام عند النسخ منه ، ثم وضعت عازل من الطین السائل لضمان عدم التصاق النصف 

نع القاعدة و صنعت الأول بالثاني و إستخدمت الخطوات ذاتها في تنفیذ النصف الثاني ، ثم قلبته على رأسه لص
به أربعة من المفاتیح ، ثم وضعت العازل الطیني و أعدت خلیط سمیك من الجبس و إستخدمت طریقة الرشح 
ذاتها ثم أحدثت فتحة في نصفها لتسهیل عملیة تفریغ القالب من الطین الذائد ، و بعد ذلك فكت القالب على 

الشمس لكي یجف و یصبح جاهز للنسخ ، و بعبد إنتهاء ثلاثة قطع و ازالت النومذج الطیني و عرضته لأشعة 
% و الطین الأبیض 25القالب أعددت الدارسة خلیط من الطین الأبیض و خلیض من الطین الأحمر بنسبة 

% و إستخدمتهم في نسخ القالب بإعادة تركیب القالب و ربطه بأسلاك جیداً لضمأن عدم فكه أو 75بنسبة 
ل فتحة التفریغ ، ثم سكبت به الخلیط حتى إمتلى و تذیده كلما یقل نتیجة لخاصیة تسریب الطین السائل ، و قف

إمتصاص الجبس الجیدة حتى یأخذ السمك المناسب ثم تفتح الفتحة أسفل القالب لتفریغ الطین الذائد ، و تركت 
ذاتها في صنع النموذج داخل القالب حتى یتماسك ثم أعادت فك القالب لإخراج القطعة . إستخدمت الطریقة 

أربعة من الأصص میزت كل واحدة منها على حدا بزخرفة مختلفة عن الأخري ، ثم مرحلة الجفاف و الحریق 
درجة مئویة ، ثم مرحلة الغسل و التزجیج إستخدمت فیها بعض الطلاءات الزجاجیة الجاهزة و  950الأولي في 

عة الأولى بتموج من اللون البني و الرمادي و طلاء طینة القریقریب لتزجیج الأصص من الداخل، زججت القط
القطعة الثانیة بتداخل بین اللون البني و الأخضر و القطعة الثالثة بتدرج من اللون الأحمر و زججت القطعة 

درجة مئویة خرجت القطع من الفرن بالالوأن المطلوبة ما عدا القطعة  1100الرابعة باللون الذهبي و حرقتهم في 
درجة  و لكن بالمقابل  1070لذهبي ، اعادت الدارسة الحریق لهذه القطعة في درجة حرارة اقل وهي ذات اللون ا

ثلاثة عشر ساعة ، وعدد ساعات  1100ذادت عدد ساعات الحریق حیث كان عدد ساعات الحریق للدرجة 
الفرن بالأعمال خمسة عشر ساعة ، تحكمت الدارسة في ذیادة ساعات الحریق بعدم زحم  1070الحریق للدرجة 

المراد حرقها ، وبعد ذلك طعمتها بقطع من النحاس و صممت لها مقعد من الحدید و طلته باللون الذهبي و 
  ) 20،  19، ص  11،  10،  9،  8قطع من النحاس . ( أنظر الصور رقم ، 

  ) 5نموذج رقم ( 
سم  82ها في شكل مبسط بمقاس طول قامت الدارسة بتصمییم و تنفیذ طربیزة مستوحاة من شكل المرأه و تجرید

، إتبعت الدارسة في تشكیلها طریقة الحبال الطینیة كأحد طرق التشكیل الحر ، إستخدمت فیه ذات الطینة 
المستخدمة في تشكل النموذج رقم واحد ، ثم وضعت العجینة في مكنة الكویل الیدویة لإستخراج حبال طینیة 

جم العمل ، إستخدمت هذه الحبال في بنیان النوذج و خشبة لضرب طویلة بمقاس عرض واحد بوصة لتناسب ح
كل حبل لربطه بسابقه و سكین منشار لتشطیبه ، ثم مرحلة التجفیف حیث وضعت العمل داخل كیس بلاستك 

درجة مئویة ، بعد ذلك غسلت القطعة جیداً  900لتتم عملیة التجفیف التدریجي ثم الحریق الأولي ( بسكت ) في 
من الأتربة التي تعیق الطلاء الزجاجي من تعمیم القطعة بالكامل ، ثم مرحلة التزجیز إستخدمت للتخلص 

الدارسة عدد من الوان الطلاءات الجاهزة وهي درجات الون الأحمر الغامق و الرمادي مستخدمة طریقة الصب  
 )مل و خشبة  6وسمك سم 75درجة مئویة ، إستخدمت الدارسة زجاجة بمقیاس  1070ثم الحریق الأخیر في 

mbf )  سم نحتت علیها زخرفة نباتیة مفرغة لتطعیم القطعة و لتكملة الآخراج بالصورة النهائیة 35دائریة قطرها
  ) . 19، ص 5. ( أنظر الصورة رقم ، 
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  مجتمع الدراسة :
روسة ، یضم یقصد بمجتمع الدراسة الأماكن التي تسعى الباحثة بأن تعم علیها نتائج و حلول المشكلة المد

مجتمع الدراسة الحدائق بأنواعها من حدائق عامة و منزلیة و حدائق المؤسسات ، أما عینة الدراسة فقد تم 
اختیارها من مجتمع الدراسة ، حیث قامت الدارسة بزیارة ثلاثة من أنواع الحدائق المختلفة و اختارت عینة من 

  سن و مساوي كل من العینات .كل واحدة و قامت بالتصویر و الملاحظة و توضیح محا
  مجال الدراسة :

ینحصر مجال الدراسة على مجموعة من المنتجات الخزفیة التي تخدم الحدائق جمالیاً و وظیفیاً و هي :      
  نافورة، و خمس من الأصص المختلفة ، و جداریة و أنارتین و طربیزة . 

  أدوات الدراسة :
  هذه الدراسة . إستخدمت الدارسة عِدة أدوات في تنفیذ

خلاط كهربائي لخلط الطین و مصفاة لفصل الطین عن الشوائب و أكیاس بلاستك لتغطیة الأعمال و حفظها 
من الجفاف قبل الإنتهاء من العمل علیها و مجموعة من المناشیر و الأدوات المختلفة لتشطیب الأعمال ، و 

  أیضاً كامیرا لتصویر مراحل الأعمال.
  سة :تحلیل نماذج الدرا

حللت الدارسة النماذج السابقة بالتطبیق العملي لمعرفة و إثبات مدى أهمیة و قدرة فن الخزف في تنفیذ   
  منتجات تخدم الحدائق جمالیاً و وظیفیاً .

  نتائج الدراسة و مناقشتها
  مقدمة 

  ة فیها .هدفت الدراسة إلى إبراز جمالیات الخزف في الحدائق و تاكید إمكانیة إستخداماته المتعدد
  النتائج التي توصلت لها الدارسة من خلال تطبیقاتها : 

) الفرضیة الأولى / یفترض الدارس أن تحضیر خامات مناسبة لتصنیع الخزفیات و حرقها في درجات  1( 
  حرارة محددة یقلل من قابلیة كسرها أو تلفها :

% من الطین 25% مع 75بنسبة قامت الدارسة بتحضیر خلیط من الطین یتكون من الطین الأحمر     
الأبیض مكوناً طینة لزجة سهلة التشكیل منفذا بها عدة تصامیم حرقت في درجات حرارة مختلفة نتج عنها اعمال 

  خزفیة عالیة الجودة.
یمكن عزو هذه النتیجة إلى أن بعض الخامات تحتاج إلى معالجة قبل إستخدامها للحصول على منتج عالي  

  الجودة.
  رضیة الثانیة / یفترض الدارس أن المنتجات الخزفیة الجیدة تلبي احتیاجات النباتات :) الف 2( 

نفذت الدارسة عدداً من الأصص الزراعیة مراعیة في تصمیمها إحتیاجات النباتات بصنع فتحة أسفل الأصص 
  لتسریب المیاه الزائدة التي یمكن أن تتسبب في موت بعض النباتات .   

مع اقوال بعض المهندسین الزراعیین عن حوجة بعض النباتات للمسامیة لذلك راعات الدارسة  تتفق هذه النتیجة
  إحتیاجات النبات في تصامیمها . 
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  الاستنتاجات :
  من خلال نتائج تطبیقات الدراسة توصلت الدارسة للأتي :

لاً إذا لزم الأمر قبل دراسة الطین المستخدم في تنفیذ الخزفیات و إجراء الإختبارات علیه و معالجته أو  - 
 الشروع في العمل .

 في إجراء إختبارات الطلاء الزجاجي یجب مراعات عدد ساعات الحریق بجانب درجة الحرارة . - 
عند تنفیذ خزفیات بأحجام كبیرة من الممكن تقسیمها لأجزاء بعد إتمام العمل علیها لضبط القیاس و ذلك  - 

 لتسهل حركتها و حرقها . 
  :توصیات الدراسة 

 الإهتمام بجمالیات الخزف المستخدم في الحدائق . - 
 إستخدام المواد المحلیة في إنتاج خزف الحدائق لتقلیل التكلفة على المستهلك و ترغیبه به . - 
في إجراء تطبیق الطلاء الزجاجي یجب عدم الإهتمام لدرجة الحرارة التي ینصهر فیها الطلاء فقط بل لعدد  - 

  ساعات الحریق أیضاً .
  در و المراجعالمصا

  المراجع العربیة :
، دار الراتب الجامعیة ،  هندسة و تصمیم الحدائق و فن البستنةطارق مراد ، ( بدون تاریخ ) ،  -1

 لبنان . –بیروت 
، مطبعة جامعة ام درمان الإسلامیة ، ام  علم المواد الهندسیةمحمد طالب االله ، ( بدون تاریخ )  -2

 درمان _ السودان 
، الطبعة الأولى ،  الزهور و نباتات الزینة و تنسیق الحدائقم ) ، 1967یطاني ، ( محمد یسري الف -3

 دار المعارف ، مصر .
 ، دار الراتب الجامعیة ، بیروت لبنان . فن الخزفنزیر الذیات ، ( بدون تاریخ ) ،  -4
ة الأولى ، ، الطبع علم السرامیك و البولمیر و المواد المركبةم ) ، 2001عبد الرحیم سعد عمر ، (  -5

 االسودان . –مطبعة جامعة الخرطوم ، الخرطوم 
، دار دمشق للطباعة و  التقنیات الأساسیة في فن صناعة الفخارعماد درویش ، ( بدون تاریخ ) ،  -6

 سوریا . –النشر و التوزیع ، دمشق 
، دار  ، الطبعة الأولى النباتات و تنسیق الحدائق مفهوم و ممارسةم ) ، 2007فاخر العكور ، (  -7

 الاردن . –أسامة للنشر و التوزیع ، عمان 
  الاطروحات الجامعیة:

أثر إستخدام أطیان ولایة الخرطوم في جودة إنتاج الخزفیات  ) حیدر عبد القادر ابكر عبد االله ،  1( 
  م ) .2008دراسة ماجستیر جامعة االسودان للعلوم و التكنولوجیا ، غیر منشور ، ( 

نماذج من أطیان االسودان الصالحة لإنتاج الخزف ، دراسة حالة االله الریح ،  ) محمد خالد دفع 2( 
، دراسة ماجستیر جامعة االسودان للعلوم و التكنولوجیا ، غیر منشور ، (  جریف سلوة و القریقریب 

  م ) .2012
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 ة أسالیب الزخرفة و التصمیم في اعمال الخزف بوظائف مستحدث) نضال یحي الجاك النصري ،  3( 
  م ) .2012، دراسة ماجستیر جامعة االسودان للعلوم و التكنولوجیا ، غیر منشور ، ( 

،  جمالیات الخزف و طبیعة الأشیاء دراسة تحلیلیة تطبیقیة) فوزي عثمان مصطفى ابراهیم ،  4( 
  م ) .2009دراسة ماجستیر جامعة االسودان للعلوم و التكنولوجیا ، غیر منشور ، ( 

، دراسة  الدور الوظیفي و الجمالي للفخار و الخزفیات في السوداندم كوكو الیاس ، ) تاور أ 5( 
  ) 2013دكتوراه جامعة االسودان للعلوم و التكنولوجیا ، غیر منشور ، ( 

  المواقع الإلكترونیة :
 )  2014  /2  /3( http://ar.wikipedia.irg ،  الخزف و النوافیر)  1( 
  )  2014 /2 /6(   http://aboudeifdesign.blogspot.com،  تعریف الأطیان)  2( 
  ) 2015  /5  /14(   htto://www.uobabylon.edu.iq،  الكاولین)  3( 
 ) 2015  /8  /9(  www.Arabic.irib.ir،  فن الزخرفة)  4( 
  المقابلات:

امبدة الحارة السابعة ، تاجر  -م ، من سكان امدرمان 1951، موالد عام  عبد السلام عبد الكریم الامین القباني
  فخار .
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  عینات الدراسة

      
  ) نافورة الدولفین 1عینة رقم (   ) 2( نتیجة اختبار طینة القریقریب                 ) 1(              

    

  
  ) نافورة الضفادع 2عینة رقم (  ) 3(                                   

       
  ) أصیص 3عینة رقم (  ) 4(                                   
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  أعمال الدارسة

       
  اصیص معلق ) 6( طربیزة                                          ) 5(                 

      
  اصیص زراعي ) 8( نافورة                                        ) 7(               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 اصیص زراعي ) 10(   اصیص زراعي ) 9( 
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  إنارة حائطیة   ) 12( اصیص زراعي                                         ) 11(       

  
  إنارة حائطیة ) 13( 

  
 جداریة ) 14( 

 
  
  
  


