
الخلصـــة
موهنه      في قراص ا انتاج تم العمل في  يزراتالل لشدة هذا عامله  ال

به    ( القري مراء الح حت ت قه صوص   و )NIRالمنط الخ لي  ذات لليـزراتع
متفاوته   خلطب ذلك تم ،)nm (810,820الموجيه الطووال  ثلث مننسب

-: هي   كيميائيه مواد
سيوم فلوريد نك كبريتاتو )CaF2(الكال نات وحــبر )ZnS( الز  ماكي

علي      .أجريتPhotocopiers Ink(( التصوير كل الثلث للمواد طيفيه  قياسات
تصنيع    ،حده تم مضغوط    عيناتثم اقراص شكل  ))mm 1.63 بسمك هعلي

لكل     مختلفه بتراكيز لط    )ZnS & Ink( منو خ سبة ن ابقاء  ثابته )CaF2( مع
يه        الطيف قه المنط في ضعيفه ال صيته لمتصا سبه ن نات العي كل -nm(800 ل

850.(
العينات    تم فحص الطول  الليزرىالمصدر بوضعاجراء ( الموجييين ينذى

810, 820( nm   بحيث       العيناتو واحده استقامه علي الضوئي الكاشف  و
شعه  ال صل نا   من ت العي و صدر لي تالم شرة  ا مبا شف  شدة قيست ,الكا

الشده            هي هذه اعتبرت و العينات ضع و قبل الليزري  )Io( المرجعيةالمصدر
النافذه.              الشده اعتبرت و الكاشف و المصدر بين العينات وضعت ذلك بعد  ثم

الشده      هي الكاشف الي العينه الليزر  الموهنه من شده  ).تمI( لشعاع ال سجيل  ت
تر   لمختلف المواد. اكيزالموهنه
بين  رسمت من   ( التراكيز العلقات لكل  مع )ZnS & Inkالمختلفه

تحققنا        منها و لليزر الضؤئيه الشده - منقيمة لمبرت  بيرت  انه ُأثببت ،قانون
سب           ح لي ع ها علي سيطر م نه معي بنسب لليزر الضؤئيه الشده توهين  بالمكان

الموهنات       .  صناعة في الداخله المواد بتراكيز ين   ثبمالتحكم ب قه العل سمت  ر
lnIo/I نات ,        تراكيز مع العي كل سمك ثبات العتبار وفي ساب  ,المواد ح  تم

ا  كان الموهنين الكل لمتصاصمعامل  و ,)ZnS( لـcm_1  0.040, 0.042ف
0.041   ,0.043 cm_1 لـ )Ink(  الليزرين  لكل  nm )820),(810( من

          التوالي. علي
استنتاجات   م     منوضعت و عليها المتحصل مل ُأقترحثم  نالنتائج  ع

لك           اخري موهنات ذ و فه مختل موجيه طوال ل ها غير من او مواد ال نفس  من
. المختلفه     الليزر تطبيقات في لستخدامها

               


