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 الأيــــة

 

مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِوِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْوُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِ  ﴿ نْوُ وَىُهَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّ
مَّانَ مُشْتَبِيًا حَبِّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَمْعِيَا قِنْهَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ  يْتُهنَ وَالرُّ وَالزَّ

لِكُمْ لََيَاتٍ لِقَهْمٍ يُؤْمِنُهنَ  ﴾ وَغَيْرَ مُتَشَابِوٍ انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِوِ إِنَّ فِي ذَٰ  

﴾٩٩﴿سهرة الانعام الأية   
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Abstract 

     The aim of this research is to study a spectroscopy application to 

identify some of the components of the sample of Senna Alexandrina 

by X-ray fluoridated and calculate the concentrations. 

     In the peels of Senna Alexandrina containing Chromium (Cr) at a 

rate of 0.10%, Magnesium (Mn) at rate of 0.07%, Iron (Fe) at rate of 

0.23% and very small rate of Nickel (Ni) and Zinc (Zn) by 0.01%, 

and in sample of the grain of Senna Alexandrina have lower 

proportions of elements compared to peels where it contains 

Chromium (Cr) at a rate of 0.05% and Iron (Fe) at a rate of 0.07%. 
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 المستخلص

َهذف البحث الً دراست احذي تطبُقاث علن الاطُاف للتعرف علً بعض العٌاصر      

 .اب التراكُز لهات الاشعه السٌُُه الوتفلىرة و حسالوكىًه لعٌُه هي السٌُاهكٍ بىاسط

وعٌصر الوغٌُزَىم  0..0%الكروم بتركُز حُث وجذ اى قشىر السٌُاهكٍ تحتىٌ علً    

وعٌصرٌ الٌُكل و الزًك بتركُز  0..0%و عٌصر الحذَذ بتركُز  0.00%بتركُز 

وعٌصر  0.00%بٌُوا تحتىي بزور السٌُاهكٍ علٍ عٌصر الكروم بتركُز   .%0.0

 فقط.  0.00%الحذَذ بتركُز 
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